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Compte Rendu de la séance du 14 juin 1900.

PriSIDENCE DE M. Ap. CARNOT.

M. L. BouraEeois donne lecture de la circulaire relalive
a la visite que ferala Société & I'Exposition, le 24 juin 1900.

M. Durer fait la communication suivante :

Sur une nouvelle espéce minérale, la céruléite.

Par M. H. DurEeT.

J’airencontré, dans un lot de minéraux du Chili, une subs-
tance qui me parait constituer une espece nouvelle. Elle
provient de Huanaco (province de Taltal), de la mine Emma
Luisa.

Ce minéral, pour lequel je propose le nom de céruléite, a
cause de sa couleur, conslitue une masse d'un bleu turquoise,
d’aspect argileux, formée de cristaux d’une extréme peti-
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tesse, en forme de bitonnets longs de quelques milliemes de
millimetre, et dont I'épaisseur est & peine de 1/10000 de
millimetre. Isolés, ils ne produisent évidemment aucune
action sur la lumiére polarisée ; mais, agglomérés en grains
d’un centieme de millimétre, rendus’ plus transparents par
la naphtaline bromée, ils dépolarisent trés nettement. La
masse parait complétement homogéne et entierement cris-
tallisée.

La densité est égale a 2,803.

Ce corps est un arséniate hydraté de cuivre et d'alumine,
répondant exactement & la formule :

CuO . 2A120% . As?205,

avec 8 a 8,5 molécules d’eau.
Voici le résultat de 1'analyse :

As?05......... 34.56
Al2Q3......... 34.26
CuO.......... 11.80
H2O........... 22.32

99.94

Cette analyse, rapportée a4 100 du corps anhydre, et
comparée aux deux formules, a 8H?0 et 4 8,6H*0, donne :

Trouvé Calculé
As205......... 44.5 44.7
AlI2O3......... 40.3 39.8
CuO.......... 15.2 15.5
100.0 100.0

HO.......... 98.7 8H20 . 28.0 85H20 . 29.8
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L’eau ne commence a se dégager qu'au-dessus de 100°;
la perte, & 180°, n’a été que de 1,45 0/0.

La substance est soluble dans l'acide azotique. et dans
I'acide chlorhydrique; elle laisse un trés faible résidu, de
0,5 0/0 en moyenne, qui est formé de 'argile blanche qui
I’accompagne ; I'analyse a porté sur les portions dissoutes; il
est possible que le faible excés d’alumine que présente
I'analyse tienne & I'attaque de cette argile. Il me parait donc
qu'on peut admettre la formule :

CuO . 2A120% . As?20® 4 8H20.

La dissolution concentrée d’ammoniaque, qui attaque la
plupart des arséniates de cuivre, n'a aucune action sur ce
minéral.

La céruléite est accompagnée d’une argile blanche, res-
semblant & une halloysite, et qui présente la composition
suivante :

Sio3.......Ll 40.6
Al2O%............ 38.8
H2O.............. 19.1
As?O%.. ...l 1.8

100.3

L’arsenic ne tient pas & un mélange de céruléile, carla
matiére avait été friée avec soin et ne contenait que des
traces indosables de cuivre.

Les mines de Huanaco sont des mines d'or, exploitées
depuis une dizaine d’'années. M. Moricke(1) a décrit ces
gisements et a signalé ce fait qu'on n'y trouvait que des
minéraux completement oxydés, avec de l'or en trés petites

(1) Zeits. f. prakt. Geol., 1893, t. I, p. 143,
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lamelles. C'est bien la ce qui arrive pour le minéral que j'ai
eu & étudier. Il renferme de nombreuses lamelles d’or, non
disséminées dans la masse, mais couchées parallelement
dans certains plans qui la traversent. L'argile contient de
l'or en plus grande quantité; les lamelles tapissent des fentes
de T'argile et se trouvent aussi dans sa masse. Le fragment
que j'ai analysé contenait 1 0/0 d’or, que I'on a retranché
du poids de la matiere analysée.

Au sujet de divers échantillons de sa collection, présentés
4 la fin de la séance, M. I'Intendant militaire Pavot fait
la communication suivante :

Remarques sur le caillou de Rennes.

Par M. I'Intendant militaire en retraite Pavor.

Les membres de la Société ayant accueilli avec intérét la
communication déja faite de divers échantillons du caillou
de Rennes (séances du 12 Mars 1898 et du 8 Février 1900),
je me fais un devoir de mettre sous leurs yeux une tren-
taine d’autres piéces dont I’examen peut rendre plausibles
les conclusions de mes observations précédentes et de celles
qui vont suivre.

La premiere fois que j’ai eu 'honneur d’étre entendu par
la Société, j’ai eu pour but de ramener son attention sur une
espéce minérale dont les « Curieux de la Nature » s’étaient
déja occupés au xvi° siécle, que les savants et les amateurs
du xvim® avaient placée dans toutes les collections, et
qui semble actuellement un peu oubliée, en France du
moins.





