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Uber Diselenide und Ditelluride von Eisen, Kobalt und Nickel
Von STAFFAN TENGNER

~1it 2 Abbildungen im Text

Die Untersuchung, tiber die im folgenden berichtet werden soll,
wurde mit der Absicht begonnen, das Co-Te-System rontgenographisch
zu erforschen. Es schien von Interesse zu sein festzustellen, in-
wieweit das Co-Te-System mit den im hiesigen Institut gleichzeitig
untersuchten Co-S- und Co-Se-Systemen tibereinstimmt. Diese
urspriingliche Aufgabe konnte leicht und somit schnell gelost werden.;
Co- Te erwies sich als viel einfacher wie die beiden anderen Systerne.
Nur eine einzige Co- Te-Phase wurde gefunden; diese war tibrigens
schon vorher von I. OFTEDALrontgenographisch untersucht worden I).

Diese Phase wurde von OFTEDALmit CoTe bezeichnet, und sie
hat, wenn sie 50 Atom-O/0 Te enthalt, NiAs-Struktur. Sie reiht sich
aber den Phasen vom Typ FeS und FeSe an, die nach G. HAGG
wegen ihres wechselnden Mangels an Metallatomen im Gitter eine
schwankende Zusammensetzung haben 2), und ihr Hornogenitatsgebiet
ist so breit, daB es von etwa 50 sogar bis 66, 7 ~'Uorn-o/0 'l'e reicht. Die
Phase konnte also ebensogut als CoTe2 bezeichnet werden. Durch
Wegfall von Co-Atomen aus dem Co'l'e-Gitter in steigendem Urn-
fang bildet sich eine Reihe fester Losungen vom Subtraktionstyp,
deren Endglied der Zusammensetzung CoTe2 entspricht. Dieses
Ditellurid hat eine Atomanordnung von der Art. die frtiher CdJ2
zugeschrie ben wurde und die, wie dies im Strukturbericbt von
P. P. EWALD und C. HERMANNgeschiebt, im folgenden als C 6-Typ
bezeicbnet werden solI.

Dieser Ubergang von CoTe in Co'l'e2 schien so viel Inter-
essantes darzubieten, daB die Untersucbung zunachst auf seine
nahere Erforschung konzentriert wurde. Durch Rontgenanalyse del'
Ditelluride von Fe und Ni sowie der Diselenide von Fe, Co und Ni
wurde auch gepriift, ob dieselbe Erscbeinung bei diesen Phasen auftritt.
--~-~-

1) 1. OFTEDH, Z. physik. Chern. 22 (1927), 135.
2) G. HArm u. 1. SUCKSDORFF,Z. physik. Chern. Abt. B 22 (1933), 444;

G. HAaG u. A.-L. KI~DSTR()M, Z. physik. Chern. Abt. B 22 (1933), 453.



St. Tengner. Uber Diselenide u. Ditelluride von Eisen, Kobalt u. Nickel 127

Die zur Untersuchung benutzten Praparate wurden durch
Schmelzen von pulverformigen Mischungen del' Komponenten in
evakuierten und zugeschmolzenen Quarzrohren hergestellt. Von jeder
Legierung wurden mehrere pulverformige Praparate hergestellt, die
verschiedener Warmebehandlung unterzogen wurden. Urn Oxydation
zu verhindern, waren sie auch dabei in evakuierten und zugeschmol-
zenen Quarzrohren eingeschlossen. Einige derselben wurden von
8000 abgeschreckt, wobei die Rohren beim Eintauchen in Wasser
gleichzeitig zerdrlickt wurden.

Aus den Pulverphotogrammen, die mit Cr-Strahlung aufgenommen
wurden, ergab sich in groben Zligen folgendes: CoTe2 vom C 6-Typ
ist nul' bei hoherer Temperatur stabil; wurde diese Substanz etwa
2 Monate bei 2500 gehalten, so wandelte sie sich in eine Kristall-
art vom Markasit-Typ urn. NiTe, das, wie schon O:FTEDALgefunden
hat 1), eine Struktur vom NiAs-Typ besitzt, geht wie es scheint,
kontinuierlich in NiTe2 vom C 6-Typ libel'. NiTe2 wurde auch
wahrend mehrer Monate bei 2500 gehalten, irgendeine Umwand-
lung konnte aber nicht bemevkt werden. .B'eTe2 trat auch, wenn
die Legierung bei 8000 abgeschreckt wurde, nul' in del' Form einer
Kristallart vom Markasit-Typ auf.

Nach Angaben sowohl vom W. F. DE .TONGund H. W. V. WIT,-
LEMS2) wie auch von G. HAGGund A.-L. KINDSTROM3), soIl sich FeSe2
nicht durch Zusammenschmelzen von Fe und Se herstellen lassen.
Werden aber die Komponenten in fein gepul vertem Zustande in den
del' Formel FeSe2 entsprechenden Proportionen innig vermischt und
4 Monate lang bei 2500 gehalten, so bildet sich aus ihnen ein
homogen6s FeSe2-Praparat. Seine Struktur erwies sich als vom
Markasit-Typ. Demzufolge unterscheidet es sich von CoSe2 und
NiSe2, die nach dem Befund von DE Jmw und WILI,EMS4) vom
Pyrit- Typ sind.

Die Phasen CoTe-CoTe2 und NiTe-NiTe2

In Abb. 1 werden die Pulverphotogramme des mittleren Ab-
beugungsgebietes von einer Reihe innerhalb des Intervalls 50 bis
66,7 Atom-% Fe fallender Co-Te-Legierungen wiedergegeben. Samt-
liche Bilder sind, wie ersichtlich, von demselben 'l'yp; die Inter-

1) 1. OFTEDAL, 1. c.
2) W. F. DE Jmw u. H. W. V. WILLEMS, Z. anorg. allg. Chern. 170

(1928), 241.

") G. Hi\GG u. A.-L. KINDSTROM, 1. c.
4)

"V. F. DE JONG u. H. "V. V. "VILLEMS, I. C.



Atom-"!o Te a in A c in A V in A"

50,0 3,882 5,367 70,1
57,1 3,857 5,371 69,2
60,0 3,821 5,371 67,9

etwa 63 3,804 5,383 67,5
66,7 3,784 5,403 67,0
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ferenzen verschieben sich nur kontinuierlich mit steigendem Tellur-
gehalt. Die Gitterdimensionen sind in der Tabelle 1 zusammen-
gestellt. Die Hahe der Elementarzelle c wachst ein wenig mit
steigendem Tellurgehalt, wahrend die Basiskante a sich gleichzeitig
stark vermindert. Das Volum der Zelle V nimmt in der Richtung
yon CoTe gegen CoTe2 stark ab.

50,0

Atom-% To

60,0

6:3,0

66,7

Abb.1. Pulverphotogramme von Co-Te-Legierungen. Cr-K-Strahlung

Tabelle 1
. . ..

-- - -------------- -

Diese Kontraktion des Gitters htlngt selbstverstiindlich damit
zusammen, daB bei steigendem Tellurgehalt immer mehr Punkte
des Metallatomgitters unbesetzt bleiben. Versuche, dieses kontinuier-
liche Heranwachsen der Zahl yon Leerstellen durch Diehtebestim-
mungen zu beweisen, sind leider daran geseheitert, daB die Le-
gierungen wegen ihrer Herstellung im Vakuum auBerordentlieh poras
geworden sind.

So lange die Leerstellen des Metallgitters noeh spiirlieh vor-
kommen, sind sie wahrscheinlieh zufallsmiiBig verteilt. Wenn die
Zusammensetznng sieh CoTe2 ntihert, bildet sieh aber eine Struktur



St. Tengner. Uber Diselenide u. Ditelluride von Eisen, Kobalt u. Nickel 129

vom C 6-Typ aus. Ein Lauediagramm von einem CoTe2-Kristall
zeigt Z. B. deutlich trigonale Symmetrie, was mit einer statistischen
Verteilung der Kobaltatome in den Lucken eines hexagonal dichtest
gepackten Tellurgitters unvereinbar ist. '

Die beiden extremen Gittertypen, die CoTe und CoTe2 ent-
sprechen, sind in Abb. 2 veranschaulicht. Ihnen gemeinsam ist die
hexagonal dichteste Kugelpackung der Telluratome. An der einen
Grenze des Homogenitatsgebiets sind samtliche Lucken des Tellur-
gitters, worin eingelagerte Partikeln mit umgebenden Telluratomen
oktaedrisch koordiniert sein konnen, yon Kobaltatomen ausgefullt.
Bei der anderen Grenze des Homogenitatsgebietes ist nur die flalfte
dieser Lucken yon Kobaltatomen besetzt. Diese sind aber regel-
maBig geordnet, und die Strjlktur wird somit yom C 6-Typ sein.

Die letztgenannte Atom- . Co 0 1e
anordnung wird ja allgemein
als ein Schichtengitter be-
zeichnet. CoTe2 und NiTe2
haben auch die typischen
Eigenschaften der Substanzen
mit geschichteter Atomlage-
rung. Sie fuhlen sich, wenn

CoTe CoTe2
sie zwischen den Fingerenden Abb. 2. Kristallbau von CoTe und CoTe2
zerdriickt werden, etwa wie
Graphit an, und in ihren Pulyerphotogrammen ist ein deutlicher
Orientierungseffekt zu bemerken. Die Basisreflexe sind abnorm
kraftig, wahrend die Prismenreflexe verhaltnismaBig schwach sind.

Die Struktur yon CoTe2 ist die folgende: Raumgruppe D ga-c 3 m.
1Co in 0 0 0, 2 Te in t t u, i.t ii. Wegen des erwahnten Orien-
tierungseffektes laBt sich der Parameter aus den Pulverphotogrammen
mit ihren entstellten Intensitaten kaum genau bestimmen. Ein Dreh-
photogramm yon einem NiTe2-Kristall wurde aber mit Cu-Strahlung
aufgenommen, und aus der Reihe der Basisreflexe, die bis zur
sechsten Ordnung beobachtet werden konnten, wurde der Parameter
zu 0,25 :f: 0,01 festgestellt. Obwohl die Metallatome in der Struktur
schichtenweise eingelagert sind, wird jedoch die hexagonal dichteste
Kugelpackung der Telluratome dadurch so wenig entstellt, daB sich
in den Photogrammen keine Abweichung bemerkbar macht. Das-
selbe durfte auch yon CoTe2 gelten.

Fur NiTe betragen nach OFTEDALdie Gitterdimensionen a=3,957,
c = 5,354 A und fur NiTe2 sind nach meinen Messungen a = 3,861,

z. anorg. aUg. Chern. Bd. 239. 9
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c = 5,297 A.Fur eine dazwischenliegende Legiernng mit 60,0 Atom- 0/0Te
wurden gefunden a = 3,870; c = 5,325 A. NiTe geht also unter
Abnahme del' GittergroBe anscheinend kontinuierlich in NiTe2 uber.

In Anbetracht dieses Umstandes ist es nicht zu verwundern,
daB verschiedene Formeln fur das in del' Natnr vorkommende Nickel-
tellurid, das sogen. Melonit, angegeben worden sind. Dieses Mineral
ist bekanntlich teils mit Ni2Tea' teils mit NiTe2 bezeichnet worden.
Beide Formeln - und dazu noch andere dazwischen

.

fallende Aus-

driicke - diirften etwa gleich bel'echtigt sein.
Del' Zusammenhang zwischen den beiden extremen Gittertypen

del' Reihen CoTe-CoTe2 und NiTe-NiTe2 ist ofIenbar sehr eng. Ob
wirklich del' 'Ubergang des einen in den anderen ganz kontinuier-
lich verlauft, diirfte aber bis auf das Vorliegen weiterer eingehender
Messungen dahingestellt bleiben. Es ist moglich, daB eine Dis-
kontinuitat del' Gitterdimensionen sich bei einer sorgfaltigen Un ter-
suchung entdecken la8t, die mit einer mehr odeI' weniger plotzlicb
eintretenden regelmaBigen Anordnung del' Gitterlucken bei steigen-
dem Tellurgehalt verkniipft ist. E. R. JETTE und E. S. GREINER
haben z. B. einen Knickpunkt diesel' Art in del' Gitterdimensions-
knrve del' festen Losungen yon Si in a-Fe gefunden, del' ofIenbar
mit einer plotzlich eintretenden regelmaBigen Gruppierung del' ein-
gelagerten Si-Atome zusammenhangt 1). Ich hofIe durch eine spatere
genauere Untersuchung yon CoTe-CoTe2 und NiTe-NiTe2 diese
Frage entscheiden zu konnen.

Die Phasen yom Markasit. und pyrit. Typ

CoTe2 vom C 6-Typ geht, wie erwahnt, bei einer langdauernden
Erwarmung bei 2500 in eine Phase vom Markasit-Typ iiber. Auch
die anderen Co-Te-Legiernngen im Intel'valle CoTe-CoTe2 wul'den
diesel' Warmebehandlung unterzogen. Sie erwiesen sich aber bei del'
folgenden Rontgenanalyse als vollig unverandert. Es ist also noch
unentschieden, wo die Sattigungsgrenze des CoTe-CoTe2-Gebiets
nach del' Te-Seite des Zustandsdiagrammes hin liegt.

Die Gitterdimensionen del' CoTe2-Phase vom Markasit-Typ
wnrden zu a = 3,882, b = 5,301, c = 6,298 A bestimmt. Fiir FeTe2

stellten sie sich als a = 3,849, b = 5,340, c = 6,260 A heraus. Fur
FeSe2 wurden die folgenden, erheblich kiirzeren Zellenkanten ge-
funden: a = 3,575, b = 4,791, c = 5,715 A. Von einem FeTe2-Kristall
wurden Laue- und Drehdiagramme aufgenommen.

1) E. R. JETTE U. E. S. GREINER, Trans. Amer. lnst. Min. metallurg. Engr.
105 (1933), 259.
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Ibeob.1 Iber. Ibeob.1 Iber. Ibeob.1Iber. Ibeob.IIber. Ibeob./ Iber. Ibeob.

011 ss 3,7 s 3,0 m 11 014 ss 1,9 ss 1,9 -
101 st 20 st 21 m 16 132 ss 3,0 ss 2,8 s
002 - 0,2 - 0,1 s 6,3 114 - 0,08 - 0,06 -
110 st 21 st 20 st 49 222 s 4,4 ss 4,2 s
111 sst 91 sst 88 sst 91 213 s 4,2 ss 4,0 m
012 sst 67 sat 66 sst 77 024 st 16 m 15 st
020 m 16 m 16 m 9,2 033 - 0,7 - 0,8 -
021 s 4,2 s 4,2 s 6,9 040 m 5,8 a 5,6 s
112 a 3,2 aa 2,8 m 11 041 s 3,4 ss 3,4 a
121 sst 43 sst 41 sst 62 231 m 8,0 m 7,6 st
022 m 4,8 m 4,8 s 5,8 124 - 0,4 - 0,4 -
013 s 4,2 ss 4,0 sst {

9,2 133 s 4,0 s 4,0 s
200 st 20 st 19 27 301 sa 2,0 ss 2,0
103 st 28 at 28 st 32 310 ss 2,0 ss {

1,9
122 a 5,4 s 5,2 m 11 223 - 0,7 0,1
211 - 0,1 - 0,08 ss 1,6 311 m 13 m 13
113 m 8,6 m 8,6 st 17 141 ss 1,3 sa 1,4
031 s 6,0 a 5,6 st 15 015 ss 0,9 - 0,8
202 - 0,04 - 0,02 ss 1,8 204 m 5,6 m 5,8
023 ss 0,5 ss 0,5 ss 1,9 042 - 0,1 - 0,08
130 ss 1,4 ss 1,5 s 6,5 232 st 15 st 15
2"12 st {28 st {28 st 37 105 s 3,2 ss 3,2
004 3,2 3,8 ss 3,9 214 ss 2,8 ss 3,0
220 m 7,4 s 7,6 s 5,0 034 ss 1,1 - 1,0
131 st 13 m 13 m 11 115 st 20 st 19
032 st 10 m 10 m 10 312 - 0,8 - 0,8
221 ss 2,4 ss 2,4 s 4,5 142 m 9,8 m 9,6
123 st 10 m 10 s 3,6
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Eine Phase vom Markasit-Typ, z. B. FeTe2. hat die folgende
Atomanordnung: Raumgruppe D~l-Pmnn. 2 Fe in 000; f-H-,
4Te in :I: (0uv; t, t + u, t - v). Flir CoTe2 und FeTe2 haben
sich als die besten Werte von u und v 0,22 bzw. 0,36 ergeben; flir
FeSe2 bin ich zu u = 0,21, v = 0,37 gelangt. Aus der Tabelle 2
ist ersichtlich, daB bei dies en Parameterwerten die 'Obereinstimmung
zwischen berechneten und beobachteten Intensitaten vollstandig ist.

Fur die beiden Phasen vom Pyrit-Typ, CoSe2 und NiSe2 wurden
die Elementarkubuskanten zu 5,845 bzw. 5,948 A bestimmt; die
Werte weichen also von denen, die DE JONGund WILLEMSangegeben
haben, 5,854 bzw. 6,002 A, ziemlich erheblich ab.

Tabelle 2

eSe.

I
Ibe-:

0,3
5,7
0,5
6,0

10
25

0,4
6,5
5,9

21
0,08
6,5

ss = sehr achwaeh, s = sehwach, m = mittelstark, st = stark, sst = sehr stark.

Zusammenfassung

CoTe und NiTe, die NiAs-Struktur haben, gehen durch einen
teilweisen Wegfall ihrer Metallatome aus dem Gitter und durch
eine eintretende Ordnung der entstehenden Leerstellen, wie es scheint,

9*
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kontinuierlich in OoTe2 bzw. NiTe2 tiber. Die Struktur der letzteren
Verbindungen wird dadurch von der Art, wie sie frtiher OdJ2 zu-
geschrieben wurde. (06-Typ nach dem Strukturbericht von EWALD
und HERMANN.)Die Gitterdimensionen verandern sich fur OoTe-OoTe2
von a = 3,882, c = 5,367 A zu a = 3,784, c = 5,403 A und fur
NiTe-NiTe2 von a = 3,957, c = 5,354 A zu a = 3,861, c = 5,297 A.

Das OoTe2 vom 06-Typ geht bei langdauernder Erwarmung
bei 2500 in eine Phase vom Markasit-Typ uber, deren Gitterdimen-
sionen zu a = 3,882, b = 5,301,c = 6,298 A bestimmt wurden. FeTe2
und FeSe2 sind auch vom Markasit-Typ. Ihre Gitterdimensionen
sind: fur FeTe2 a = 3,849, b = 5,340, c = 6,260 A; fur FeSe2
a = 3,575, b = 4,791, c = 5,715 A.

OoSe2 und NiSe2 kristallisieren wie Pyrit mit den Elementar-
kubuskanten; fur OoSe2 a = 5,845 A; fur NiSe2 a = 5,948 A.

Stockholm, lnstitut fur allg. u. anorg. Chemie der Universitiit.

Bei der Redaktion eingegangen am 22. Juli 1938.
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