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Chemische Untersuchung

der -

Siebenbiirgischen Golderze, *¥)

Unter den mannigfaltigen Mineralproducten,
womit die Natur die unterirrdischen Schatzkam-
mern Siebenbiirgens angefiillt hat, verdienen die,
unter den Benennungen Weifsgolderze, und
Graugolderze, begriffenen Erzarten eine vor-
_ aiigliche Aufmerksamkeit des Naturforschers, ##)
Dafs in diesen Erzen Gold und Silber, in
verschiedenen Verhiltnissen, enthalten sei, sol-

ches war beinahe alles, was man bisher mit Ge-

*) “Vorgelesen in der ffentlichen Sitzung der Kénigl. Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin, am 25. Januar 17g8.

#*) Ausfihrliche Nachrichten von der Lagerstitte, der Ge-
winnung, und dem Vorkommen dieser Erze findet man in
des Hrn, Raths und Directors Stiitz vortrefflichen physic.
mineralogisch. Beschreibung des Gold- und
Silber-Bergwerks bei Nagy-ag, in den neuen
Schriften der Gesellsch, Naturf. Freunde zu
Berlin, or.Bd. 1799. S.1.u.fgde. Sieheauch Esmarks
Beschreib. einer mineralog. Reise durch Un-
gern, Siebenbiirgen unddasBannat, im Neuen
Bergm. Journal. 1r. Band 5. u. 6. $t. u. ar. Band
1. u. 2 St

Klaproths Beitrige, ater Band. A



wifsheit wufste: iiber die chemische Kenntnifs
der iibrigen Bestandtheile aber herrschte Unge-
wilsheit und Zweifel.

Zur Ausfiilllung dieser bisherigen Liicke in
der chemischen Mineralogie lege ich hier meine,
mit diesen kostbaren Erzen angestellten Versuche
und Erfahrungen dar; deren Hauptresultat in der
Auffindung und Bestitigung eines neuen eigen-
thiimlichen Met:ills bestehet, welchem ich
den, von der alten Mutter Erde entlehnten Na-
men Tellurium beilege.

Da nun dieses neue Metall in jenen Erzarten
theils den Hauptbestandtheil, theils einen we-
sentlichen Mitbestandtheil ausmacht, so begreife
ich sie unter dem Namen Tellurerze, und

theile sie in folgende Arten ein:

A. Gediegen-Tellur.

Diejenige Art der Tellurerze, welche ich
unter dieser Benennung auffiihre, ist das, von
den mineralogischen Schriftstellern bisher so ge-
nannte, Aurum para;ioxum, oder Metallum problema-
ticum, aus der Grube Mariahilf, im Faczebayer
Gebirge, bei Zalathna in Siebembiirgen. In
der Farbe hilt dieses Erz das Mittel zwischen
Zinnweifs und Bleigrau; oft mit réthlichgelb oder
-grau aﬁgeﬂogener Oberfliche. Es hat starkglin.



zenden Metallglanz.  Seltener ist es derb, und
dann aus krystallinischen Kérnern von blittrigem
Gefiige zusammengehiuft; gewdhnlich nur klein-
und feinkérnig; in einem aus Quarz und weifsem
Steinmarke gemengten Ganggesteme emgesprengt.
Ueber die Natur des, in diesem Erze enthal.
_tenen, Metalls hatten die Mineralogen und Che-
miker bisher sich nicht vereinigen kénnen, indem
einige es fiir Wismuth, andere fiir Spiesglanzme.
tall, angesehen wissen wollten. '

Um die Wahrheit auszumitteln, unterwarf
Herr Miiller von Reichenstein, damaliger
Thgsaurariats-Bath in Hermannstadt, nachheri-
ger Gubernial - Rath und Berg- Director in Za-
lathna, dieses Erz, bereits im Jahre 1782, einer ’
chemischen Bearbeitung; deren ausfithrliche Be-
schreibung in den physikalischen Arbeiten
der eintrichtigen Freunde in Wien, auf.
gesammelt vom Hofrath von Born, ent
halten ist. Da aber deren Resultate weder auf
Wismuth, noch auf Spiesglanzmetall deuten woll-
ten, so sahe sich Herr Miiller von Reichen.
stein veranlafst, darin ein neues Metall zu ver-
muthen. Er iberliefs jedoch die Priifung dieser
Vermuthung, oder die Entscheidung der Frage:
ob dieses preblematische Erz wirklich ein beson-
deres neues Metall enthalte, dem beriihmten
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Torbern Bergmann. Allein auch dieser ge-
lehrte Chemiker losete diese Frage nicht ganz..
Seine Aeusserungen dariitber bestanden blofs dar-
in: dafs seine damit angestellten Versuche ihm
zZwar gezeigt hiitten , dieser Meta]lkorper sei von
andeier Natur, als das Spiesglanzmetall; dafs exr
es aber noch nicht wage, dariiber ein bestimmtes.
Urtheil zu fillen,

Vergebens hat seitdem das mineralogische Pu-
blicum der gewiinschten nihern Bestimmung und
chemischen Kenntnifs dieses Minerals entgegen
gesehen; ja, dessen zunehmende Seltenheit
schien die Hoffnung zu einer wiederholten analy-
tischen Bearbeitung desselben fast ganz verschwm-

den zu machen.

Um sq preiswiirdiger ist der Eifer fiir die Wis-
senschaft, welcher mehrere meiner mineralogi-.
schen Freunde, vorziglich aber Hrn. Miiller
von Reichenstein selbst, veranlafst hat, durch
gefillige Mittheilung dieses Fossils mich in Stand
zu setzen, die von ebengedachten gelehrten Me-
_ tallurgen bereits so trefflich vorgearbeitete chemi-
" sche Priifung desselben fortsetzen, das van selbi-
'gen darin vermuthete neue Metall bestitigen,

darstellen, und mehrere von dessen chemischen
Eigenschaften festsetzen zu kdnnen,
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I. Zerlegung des Gediegen- Tellurs.
Das Verfahren, dessen ich mich zur Zerle-
gung dieses Erzes und Darstellung seiner Bestand.
theile bedient habe, bestehet in folgendem:

1) Das vom Ganggestein, so viel als thunlich
ist, befreiete rolre Erz wird zerkleinet, mit 6
Theilen Salzsiure libergossen, im Sandbade ange-
wirmt und nach und nach mit 3 Theilen Salpeter-
siure versetzt; wobei jedesmal ein starker Angriff
erfolgt. Hierbei loset sich der metallische Gehalt
vollstindig auf, mit Hinterlassung der; meistens

in kleinen Quarzkérnern bestehenden, Gesteinart.

2) Die filtrirte Auflésung wird vorsichtig mit
derjenigen Menge Wassers verdiinnt, welche sie,
ohne davon getriibt zu werdes, vertragen kann.
Hierauf wird sie mit fliifsigem itzenden Kali oder
Natron so lange versetzt, bis der dadurch verur-
sacht werdende weifse Niederschlag in soweit wie-
der verschwindet, dafs blofs ein dunkelbrauner

schlammigter Riickstand bleibt.

3) Dieser Riickstand bestehet in Eisen und
Gold. Zur Absonderung des letztern wird der
Riickstand wieder in salpetergesiuerter Salzsiure
aufgeldset, und aus dieser Auflésung das Gold
vermittelst einer kaltbereiteten Aufldsung des
Quecksilbers in Salpetersiure gefillt, indem von’
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letzterer nach und nach so lange hinzugethan wird, -
bis der davon entstehende Niederschlag nicht
mehr braun, sondern weifs erscheint. Der §org-
filtig gesammelte Niederschlag wird auégeglﬁhet,
und mit Borax zum reinen Goldkorne geschmelzt.

4) Nach geschehener Abscheidung des Gol-
des wird die iibrige Eisenauflosung mit dtzendem
Kali oder Natrum gefallt, der Eisenkalk ausge-
glithet, und dessen Menge auf metallisches Eisen
reducirt. o

5) Um nun den Tellurgehalt darzustellen,
wird die Gold- und Eisenfreie alkalische Aufls-
sung des Erzes durch Salzsiure, unter genauester
Beobachtung des Sittigungspunctes, neutralisirt.
,‘ Hierbei erfolgt ein hiufiger weifser Niederschlag,
welcher in der Wirme sich als ein schweres Pul-
ver zu Boden senkt. Er wird gesammelt, mit .
einer Mischung aus gleichen Theilen Wasser
und Weingeist abgewaschen, und in gelinder
Wirme getrocknet.

6) Zur Reduction dieses Telluroxyds wird
-selbiges mit einem fetten Oele angefeuchtet, in
eine kleine Glasretorte gethan, und, nach lose an*
gefiigter Vorlage, bei milsig verstirktem Feuer,
zum Glithen gebracht. Nach geschehener Ver-
kohlung des Oecls sichet man das Gewélbe der

Retorte, fast so.,_ wie bei der Destillation des
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Qﬁecksilbers, sich mit glinzenden Metalltrépfchen
belegen, die einzeln wieder abgleiten, und neuen
dergleibhen Tropfchen Platz machen. Nach dem
Erkalten findet man, aufser den am Gewolbe der
Retorte sitzen gebliebenen und fest gewordenen
Metalltropfen, das iibrige reducirte Metall ge.
flossen, mit reiner, glinzender, meistens auch
krystallinischer Oberfliche.

Es darf jedoch der zu reducirende Metallkalk
nur mifsig mit Oel angefeuchtet werden, damit
kein iberfliifsiger verkohlter Riickstand entstehe,
als welcher das Zusammenflielsen der reducirten
Metallkiigelchen verhindert.

Anstatt des Oels dient, hequemer noch, das
Kohlenpplver; welches aber ebenfall§ nur in
einer angemessenen Menge anzuwenden ist. Bei
dem Verhiltpisse von 8 bis g Theilen Kohlenpul-
ver gegen 100 Theile TeHuroxyd erfolgt eine voll-
stindige Reduction, wobei weder Metallkalk noch
Kohle iibrig bleibt. Im Augenblicke der Re-
duction bildet sich plétzlich eine Menge kohlen-
saures (Gas, welches einige staubige Theile des
Gemengés mit sich iiberreifst, und in der Vor-
lage absetzt.

Die Reduction des Tellurs, wenn sie ohne
Verlust geschehen soll, gelingt nur, wenn sie,
nach angezeigter Art, in einer kleinen Glasre-

A 4
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torte angestellt wird. Bei einem Versuche, da
das Telluroxyd in die Hélung einer mit Kohle
ausgefutterten und wohlverklebtén Probiertute ge-
than, und in den Ofen gestellt wurde, wobei
sich die Kohlenflamme himmelblau firbte, fand
sich, nach dem Erkalten, alles ginzlich verflogen.
In diesem kirnigen Tellurerze macht nun
' das Tellurmetall den Hauﬁtbestandtheil aus, Ein
Vorrath von einer, um das Jahr 1780 gebroche-
nen, derben Abinderung desselben wurde zusam-
men zerrieben, und davon 100 Gran mit Siuren
ausgezogen, bis blofs das quarzige Gar_xggesgein‘,
11 Gran am Gewicht, ibrigblieb.
In Gemifsheit dieser vorliufigen Erfahrung,
wurden 1 130 Gran desselben Erzpulvers auf vor-
. gedachte Art, mit Salz- und Salpetersiure ausge-
zogen. Der Riickstand, welcher. aus kleinen
Quarzkérnern bestand, wog nach dem Ausglihen
130 Gran. Folglich waren genau 100a Gran auf-
gelosets und diese bestanden in

- Tellurmetall . - - - 925,5@

Eisen - - . - va,
- Gold - - . - - 2,50
1000.

Die Erfahrung hat mich jedoch belehrt, dafs
der Gehalt des Goldes, so wie iiberhaupt in den

siebenbiirgischen giildischen Erzen, verinderlich

)
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sei, Bei mehremn nachherigen Versuchen fand
ich das Gold in grofsern Verhiltnissen, so dafs
es in einer Abinderung des Gediegen - Tellurs
fast bis zu 9 im Hundert stieg,

~Von einigen auf trocknem Wege angestellten
Versuchen will ich nur einige ausheben.
i) 100 Gran Gediegen-Tellur, mit 250
Gran Salpeter gemischt, und in einen glithen-
den Tiegel eingetragen, verpuffte nicht, sondern
das Tellurmetall flofs sogleich unter den ruhig
schmelzenden Salpeter in Koérner, die sich bald
in ein Korn vereinigten.

1) 100 Gran Gediegen-Tellur, 40 Gran
Schwefel, 420 Gran Salpeter, wurden ge-
mischt, und nach und nach in einen gliihenden
Tiegel getragen. Jede eingetragene Portion ent-
ziindete sich sogleich mit blendend weifsem Lich-

“te, .und die Mischung ging bald in einen diinnen
Flufs iiber. Nachdem es noch eine kurze Zeit
im Feuer gestanden, wobei és stets kochte, wurde
es herausgenommen; worauf es zu einer dunkel.
braunen Masse erhirtete. Mit Wasser aufge.
weicht und filtrirt, blieb giildischer brauner Ei.
senkalk, nebst der quarzigen Bergart zuriick.
Die filtrirte Fliifsigkeit war wasserhell. Durch

A
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Schwefelsiure gesittigt, schied sich weifses Tel-
luroxyd aus; welches sich aber durch ein Ueber-
maas der Siure wieder kl'ar auflésete, und nun
daraus durch Kohlensaures Natrum gefillt wurde.
Dieses Verfahren ist folglich anwendbar, um so-
gleich reines Telluroxyd zu erhalten; nur ist es

mit einigem Verlust des letztern verkniipft.

IL Exmge Haupteigenschaften des Tellur-
metalls,

1) Die Farbe des reinen Tellurmetalls ist
zinnweifs, in Bleigrau sich neigend. Es hat sehr
starken Metallglanz. Der Bruch ist gradblittrig,
mit stark spiegelnden Bruchflichen. Beim ruhi-
gen Erkalten erhilt es eine krystallinische Ober-
fliche. Es ist sehr sprode, und leicht zerreiblich,

2) Es besitzt unter allen bekannten schmelz-
baren Metallen das geringste eigenthiimliche Ge-
wicht; als welches sich gegen reines Wasser nur,

wie 6,115 gegen 1,000 verhilt. - '

3) Es gehért zu den leichtfliifsigern, oder
denjenigen Metallen, welche noch vor dem Glii-
hen in Flufs gerathen. Bei gleichen Wiirmegra-
den flofs es spiter als Blei, aber friiher als Spies-
glanzmetall.

4) Auf der Kohle vor dem Léthrohr entziin-
det es sich mit einer der Verpuffung dhnlichen
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Heftigkeit, mit sehr lebhafter, lichtblauer, am
Rande griinlicher Flamme, und verdampft ginz.
lich unter der Gestalt eines grauweifsen Rauchs,
welcher die Kohle zunichst mit einem weifsen,
an den entferntern Stellen aber blaulichen Anflug
belegt, und sich besonders auch dadurch aus-
zeichnet, dafs er einen etwas widrigen Rettich-
artigen Geruch verbreitet. Hilt man mit dem
Verblasen friiher ein, ehe es giinzlich verdampft
ist, so gerinnt die Oberfliche des ziemlich lange
fliifsig bleibenden Koins dendritisch - straligt; wo-
bei es gewshnlich pfauenschweifig anliuft,

5) Vom Quecksilber scheint das Tellurmetall
nur schwach angezogen zu werden. Ein Theil
desselben, welcher bei gelinder Hitze in einem
Tiegelchen fliifsig gemacht worden, mit 5 Thei-
len Quecksilber versetzt, bildete kein vollstindi.
ges Amalgam, sondern nur ein Gemenge von ab-
gesonderten Quecksilberkiigelchen, und Kérnern
-des wiedererhirteten Tellurmetalls.

Ein Theil gepulvertes Tellurmetall mit 6 Thei-
len Quecksilber, in einer kleinen Glasretorte ﬁber'
Kohlen erhitzt, schien nach dem Erkalten, sich
zu einem Amalgam mit krystalliniscﬁet Ober-
fliche vereinigt zu haben. Es fand sich aber,
dafs das Quecksilber vom Tellurmetall wenig oder

. pichts in sich aufgenommen, und letzteres nur
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die Oberfliche des erstern in Gestalt kleiner
Schuppen iiberzogen habe, '

6) Mit gleichen Theilen Schwefel bei gelin-
der Wirme zusammengeschmelzt, bildet es eine
bleifarbene stralige Vererzung. Wird diese in
einer kleinen Retorte bis zum Glithen erhitzt, so
sublimirt sich ein Theil des Schwefels, und setzt
sich im Halse der Retorte als eine dichtgeflossene
schwarzbraune Masse an. Hievon etwas auf einer
schwarzen Kohle angeziindet, verbrannte ruhig
mit griinlicher Flamme, und hinterliefs auf der
Kohle einen zarten metallischen Ueberzug. Am
Boden der Retorte erschien das geschwefelte Tel-
lurium als eine stahlgraue, nur halbgeﬂ.ossene, po-
rése Masse, von mifsigem Metillglanze.

7) Mit Salpetersiure bildet das Tellurmetall
eine klare farhenlose Auflésung, welche dureh
Wasser nicht getriibt wird. In der unverdiinnten
Auflésung finden sich nach einiger Zeit weifse,
sehr zarte und leichte, nadelférmige Krystalle
an, die gewéhnlich ein dendritisches Haufwerk
bilden. »

~ 8) Mit Salzsiure hat, nach etwas zugetr&pfel:
ter Salpetersiure, eine gleiche klare Auflésung
statt. Wird die gesittigte Auflésung mit Wasser
verdiinnt, so zersetzt sie sich, und das Metall-
oxyd fillt als ein weifses Pulver nieder, loset sich



aber, durch wiederholtes Uebergiefsen mit meh.
rerm Wasser, fast ganz wieder auf. Wird hinge-
gen die concentrirte Aﬁﬂb‘sung, statt des Wassers
mit Weingeist verdiinnt, auch der dadurch ent-
stehende Niederschlag damit abgewaschen, so
bleibt wenig oder gar kein Telluroxyd in der Auf-
lésung zuriick. Ein solcher durchs blofse Fillen
mit Wasser oder Weingeist erhaltener Nieder-
schlag ist aber nicht als reines, sondern noch mit
einiger Salzsiure verbundenes Telluroxyd, zu
betrachten.

9) Wird eine geringe Menge Telluroxyd mit
einer hundertmal gréfsern Menge concentrirter
Schwefelsiure in einem verschlossenen Glase kalt
libergossen, so firbt sich diese nach und nach
mit schoner und gesittigter amethystrother Farbe.
Durch Hinzuthun einer geringen Menge Wasser
verschwindet diese Farbe, und das wenige aufge-
losete Metall scheidet sich in schwarzen Flocken
aus. Auch die Hitze zerstort die rothe Farbe der
Auflésung, wobei der aufgelosete Theil als
weilses Metalloxyd niederfillt.

!

10) Wird hingegen die Schwefelsiure zuvor
mit ¢ oder 3 Theilen Wasser verdiinnt, und mit
einigen Tropfen Salpetersiure v’ersetzt, so ldset
sie eine reichlichere Menge des Metalls auf.
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Diese Auflosung ist farbenlos, und erleidet durch
mehreres Wasser keine Zersetzung,.

11) Aus den Auflésungen in Siuren fillen
die alkalischen Salze das Telluroxyd mit
weiflser Farbe; welches hiernichst in allen Siuren
wieder aufléslich ist, ohne dafs Salpetersiure hin-
zuzufetzen néthig fei. Wird bei der Fillung aus
Siuren von den alkalischen Salzen mehr hinzu-
geth:{n, als zur blofsen Neutralisirung derselben
erforderlich ist, so lésen sowohl die kohlenge-
siuerten, als die itzenden Alkalien den Nieder-
sthlag ginzlich wieder auf.

Hundert Theile Tellurmetall, zuerst in salpe-
tergesiuerter Salzsiuré, hierauf in fliifsigem 4tzen.
den ‘Kali oder Natrum aufgeldget, und aus letzte:
rer Auflésung durch Salzsiure, unter Beobachtung
des genauesten Sittigungspunctes, wieder gefillet,
mit einer Mischung aus gleichen Theilen Wasser
und Weingeist ausgestifst, und in der Wirme
ausgetrocknet, gaben 120 Theile Telluroxyd.

12) Die Auflésungen in Siuren erleiden
durch reines Blutlaugensalz durchaus keine
Fillung oder Triibung. Ein merkwiirdiges Ver-
halten dieses Metalls; welches es indessen mit
dem Golde, dem Platinum , imgleichen mit.dem
Spiesglanzmetall gemein hat. Zu diesen und fol-
genden Versuchen ist nothig, die Auflésungen



e ‘

mit den Siuren etwas zu libersittigen, damit sie’
mit 4 bis 6 Theilen Wasser verdiinnt werden
kénnen, ohne sich zu triiben.

13) Die geschwefelten Alkalien schla-
~ gen das Tellurium, nach dem Grade seiner meh-
rern oder mindern Sittigung mit dein Sauerstoff,
braun oder schwirzlich nieder. Wird solcher ge-
schwefelter Niederschlag, nachdem er getrocknet,
auf die Kohle gebracht: so verbrennt, zugleich

mit dem Schwefel, auch das Metall mit béreits er-
" wihnter lichtblauer Flamme. '

14) Gallipfel-Tinctur verursacht einen
flockigen isabellgelben Niederschlag.

15) Zink und Eisen schlagen das Tellu.
rium aus den Siuren metallisch nieder, in Ge-
stalt schwirzlicher Flocken, welche durchs Rei-
ben Mctallglénz erhalten. Auf der Kohle laufen
sie sogleich zu Metallkiigelchen zusammen, ’wel-
che mit Weifsgxauem Dampfe, und oftgedachter
lichtblauer aufserhalb griinlicher Flamme verbren-
nen. Durch Zinn und Spiesglanzmetall
wird es aus den salzsauren Auflésungen ebenso
hergestellt. Diese Fallung durch letzteres Metall
gehort unter andern mit zu den evidentesten Be-
weisen, dafs dieses neue Metall kein verlarvtes
Spiesglanzmetall sei, wie einst vermuthet worden.

Phosphor in salzsaure Auflssung des Tellurium



gelegt, wird darin nach und nach mit metalli-
schen Blittchen iiberzogen.

16) Das Telluroxyd reducirt sich, auf der
Kohle vor dem Lsthrohr, mit einiger Heftigkeit;
wobei_es aber auch bald verdampft und verbrennt,
Wird es hingegen in einer kleinen Glasretorte
erhitzt, so kommt es zum Fliefsen, und erscheint
nach dem Erkalten mit strohgelber Farbe und
strahligem Gefiige. -

Die Uebersicht dieser chemischen Eigenschal-
ten wird nun vollig hinreichend seyn, um diese
Substanz als ein selbststindiges, von allen bis jetat

- bekannten wesentlich verschiedenes Metall anzu’
erkennen. Da nun mehrere derselben bereits
vom Hrn. Miiller von Reichenstein am ro-
hen Fossil bemerkt und angezeigt worden: so
bleibt selbigem das Verdienst, darin das Daseyn
eines eigenen Metalls zuerst vermuthet und wahr-
scheinlich gemacht zu haben.

B. Schrifterz.
Das Schrifterz, (Aurum graphjeurn) von der

Grube Franciscus zu Offenbanya, zeichnet
sich als eine besondere At .der Tellurerze, s0-
wohl im Aeufsern, als in Riicksicht eines rei-
chern Goldgehalts, unter den Siebenbiirgischen

Weilsgolderzen aus.
Es
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Es ist von zinnweifser Farbe, welche sich
zum Theil in messinggelb ziehet. Es hat starken
Metallglanz, und bestchet meistens in zusammen-
gedriickten flachliegenden prismatischen Krystal-
len, die gewohnlich durch ihre gegenseitige Lage
eine den tiirkischen Buchstaben dhnliche Zeich-
nung bilden; welches zu seiner Benennung Gele-
genheit gegeben hat. Gewohnlich findet es sich
in Kliften und Rissen eines blaugrauen, mit
Steinmark eingesprengten Thonporphyrs, in diin-

nen Lagen auf grauem Quarze gewachsen.

Da die reinen Krystallen. dieses Erzes nur
sparsam verstreuet sind, so erhieltich, bei sorg-
filtigster Sammlung derselben von mehren Stuf
~ fen, nur die geringe Menge von 15 Gran; womit

ich folgende Versuche anstellte:

1) Fiinf Gran dieser Krystalle wurden zerrie-
ben, in die Hoélung einer Kohle, vor das Loth.
rohr gebracht. Sobald sie von der Flammenspitze
beriihrt wurden, fingen sie an, unter der dem
Tellurmetall eigenen Erscheinung zu verdampfen,

~und hinterliefsen ein Korn, welches, nachdem
es mit ein wenig Salpeter umgeschmolzen war,
2 Gran wog. Mit 5 Gran Silber zusammenge-
schmelzt, und mit Salpetersidure auf-gewohnliche

Art geschieden, lieferte es 13 Gran Gold. Das

Klaproths Beitrige; ster Band. B
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aus der salpetersauren Auflésung durch Kupfer
gefillte Silber hatte § Gran Zuwachs erhalten.

2) Die iibrigen 10 Gran jener reinen Kry-
stalle wurden in salpetérgesﬁuerter Salzsidure auf-
geloset, wobei salzsaures Silber zuriickblieb, des-
sen Menge einem Gran metallischen Silbers glcich
kam. Die Auflésung wurde mit einer Mischung
aus Wasser und Weingeist versetzt, und dadurch
die Abscheidung des Telluroxyds bewirkt. Nach
geschehener Sammlung desselben wurde das Gold
durch schwefelsaures Eisen gefillt, welches nach

dem Gliihen reichlich 3 Gran wog.

~ 3) Das Gestein, wovon jene reine Krystalle
gesammelt worden, enthielt zugleich an mehrern
Stellen dergleichen zart eingesprengt.  Diese hal-
~ tigen Stellen wurden ausgestufft, fein gerieben,
und durch Schlimmen in die Enge gebracht. Der
erhaltene Schiiech, welcher 136 Gran wog, wurde

folgendergestalt untersucht.

a) Mit Salzsiure digerirt, iufserte sich kein
Angriff; welcher aber erfolgte, nachdem Salpe-
tersiure in kleinen Antheilen hinzugethan ward.
Nach hinlinglicher Digestion wurde er aufs Fil-
trum gebracht, und der Riickstand mit salz;ge-
siuertem Wasser ausgelaugt. In der Wirme aus-

getrocknet, wog er 104 Gran:
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b) Der in Quarz bestehende Riickstand, in
einem Tiegelchen erhiwzt, gab keine Spur eines
Schwefelgehalts.  Er wurde mit fiinffachem Ge-
wichte trocknen kohlensauren Natron versetzt,
und im Tiegel geschmolzen. Die erkaltete Masse

in Wasser aufgeloset, liefs 3 Gran Silber zuriick.

¢) Die Auflésung 2) wurde, nebst der zum
Auslaugen angewendeten Flifsigkeit, durch Ab-
dsmpfen in die Enge gebracht, und hierauf mit
Weingeist reichlich verdiinnt. Es schied sich
sogleich weifses Telluroxyd aus, welches, nach-
dem die iibersteliende Fliilsigkeit wieder klar ge-
worden, auf ein Filtrum gesammlet, mit Wein-
geist abgewasclien und getrocknet wurde. Es °
wurde aufs neue in Salzsiure aufgelofst, die Auf-
lésung mit soviel Wasser verdiinnt, als sie ohne
getriibt zu werden aufnehmen konnte, und ein
blankes Eisen hineingestellt.  Das dadurch in
schwarzen Flocken gefillte Tellurmetall wog
193 Gran.

" d) Aus der iibrigen Auflgsung wurde, durch
aufgelssetes schwefelsaures Eisen, das Gold ge-
fillt, dessen Menge, nach dem Ausglihen, in

93 Gran bestand.

Vermioge der nahen Uebereinstimmung der
Resultate dieser drei verschiedenen Priifungen,
’ ' B 3
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ist anzunehmen, dafs das Schrifterz im Hundert

enthalte:
Tellurmetall - - - - 6o
Gold - - - - - 30
Silber - N - - - - 10
100.

C. Gelberz

Das zu folgender Untersuchung angewendete
Gelberz von Nagyag ist silberweifs, in mes-
singgelb iibergehend, zum Theil derb, theils nur
grob eingesprengt; mit Quarz und Braunspath

durchwachsen.

o 3
2) 400 Gran dieses, von der Gangart, soweit

es thunlich war, befreieten Erzes wurden mit Sal-
petersiure iibergossen; wobei sogleich ein starker
Angriff statt hatte.  Nach geschehener Digestion
im Sandbade wurde die Siure abgegossen, und
der Riickstand mit einer neuen Menge Salpeter-
siure digerirt; welche aber weiter keinen Angriff

dufserte.

5) Die durchs Filtrum vom Riickstande ge-
schiedene Auflosung, welches farbenlos war,
wurde mit Salzsdure so lange versetzt, bis davon

keine fernere Triibung erfolgte. Der aufs Fil-
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trum gesammlete weifse Niederschlag wog getrock-

net 51 Gran. Durch Kochen in einer reichlichen -
Menge Wasser losete solcher. sich auf, bis auf
8 Gran, welche in salzsaurem Silber hestanden,

und durch Reduction 6 Gran Silber lieferten.

¢) Jene 43 Gran, welche sich von gedachtem
Niederschlage wieder aufgelsset hatten, schossen
bei Abdampfung der Flifsigkeit, nach und nach
in zarten nadelfsrmigen Krystallen an, welche
sich afs salzsaures Blei erwiesen, und worin der

Bleigehalt 29 Gran betrug.

d) Der von der Salpetersiure nicht aufgels-
gete Riickstand 2* wurde mit Salzsiure ausgezogen.
Sie firbte sich schwach griinlichgelb. An dem
noch unaufgeloseten Theile liefs sich nun deut-
lich bemerken, dafs er, aufser der eingemengten
quarzigen Bergart, in metallisch glinzendem
Golde bestand: eine Bestitigung, dafs dasGcld in
der Mischung dieser Erze gediegen enthalten sei.
Nach Hinzusetzung cines geringen Theils Salpeter.
siurc, 1osete sich das Gold sogleich auf. Die Auf.
lésung wurde nun von dem quarzigen Riickstande

durchs Filtrum geschieden.

¢) Die Auflésung d), mit jener salpetersau-
ren, aus welcher das Silber und Blei erhalten
B3



worden ¢), geﬁlischt und durch Abdampfen in
die Enge gebracht, setzte noch salzsaures Blei
ab, welches gesammlet, mit mifsig verdiinnter
Salzsiure abgespiihlt und getrocknet, 11 Gran '

wog, und 8 Gran metallischen Bleies gleich ist.

f) Die noch iibrige concentrirte Auflésung
wurde mijt dtzender Kali-Lauge bis zur Uebersatti-
gung versetzt. Es blieb ein hiufiger schwarzbrau.

ner Niederschlag zuriick.

g) Die davon geschiedene alkalische Flifsig-
keit wurde mit Salzsiure genau gesittigt, der da-
durch érha!tene weifse Niederschlag aufs neue in
Salzsiure aufgeloset, die Auflésung nur mit so-
viel Wasser verdiinnt, als sie, ohne sich zu trii-
ben, vertrug, und eine Zinkstange hineingestellt..
Es schlug sich Tellurmetall in schwarzen
Flocken nieder,  dessen gesammelte Menge 85

Gran betrug.

£) Der schwarzbraune Niederschlag f) wurde
mit salpetergesiuerter Salzsiure iibergossen, worin
er sich zu einer gelben Fliifsigkeit auflosete.
Diese wurde mit itzender Kali.Lauge soweit ver-
setzt, dafs die Siure nur noch wenig herrschend
blieb: hierauf mit kaltbereiteter salpetersauren

Quecksilber- Auflésung nach und nach vermischt,
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so lange, als noch der davon entstehende giildi-
sche. Niederschlag mit brauner Farbe erschien.
Er wurde aufs Filtrum gesammelt, ausgesiifst und
" getrocknet; hierauf das Filtrum, mit seinem In-
halte zusammengewickelt, in einem Tiegelchen
ins Feuer gestellt. Nach Verglimmung des Pa-
_piers wurde nach und nach soviel Salpeter hinein.
getragen; .als zur nachherigen Bedeckung des
Goldkorns hinlinglich war, und das Gold bei ver-
stirktem Feuer in Flufs gebracht. Das erhaltene

wohlgeflossene Goldkorn wog 503 Gran.

i) Die nach Abscheidung des Goldgehalts.
ﬁbrige Auflésung wurde kochend zum gréfsten
Theile mit Aetzlauge versetzt, und hiernichst
durch mildes Natron véllig neutralisirt. Der da-
durch erhaltene schwirzliche Niederschlag wurde
nach dem Aussiifsen s_cha'rf geglithet, und hier-
auf mit Salpetersiure in kochende Digestion ge.
stellt. Es schien sich nur ein geringer Theil auf-
zulssen; nachdem aber etwas Zucker hinzugefiigt

worden, erfolgte dessen Auflésung vollstandig.

k) Diese salpetersaure Fliifsigkeit wurde mit
Schwelelsiure versetzt, und durch Abdampfen in
die Enge gebracht. Hierbei fand sich nach und
nach schwefelsaure Kalkerde, in leichtem nadel-
formigen Krystallen an, "welche gesammelt, mit

A B4



—-ﬂl 24 ezamenn

schwachen We'ﬁlgeist abgewaschen und getrock-
net, 41 Gran wogen; wofiir 26 Gran- kohlen-

gesiuerte Kalkerde in Rechnung kommen.
]
I) Die iibrige Fliifsigkeit wurde wiederum mit

Wasser verdiinnt, und kochend mit mildem Na-
tron versetzt. Es entstand ein hiufiger Nieder- ‘
schlag, welcher, ausgesiifst und getrocknet, 6§
Gran wog, und in der Prifung sich als kohlen.
gesiuertes Braﬁnsteinoxyd, jedoch noch
mit einiger Beimischung von Eisen und Alaun-

erde, erwiefs.

m) Der quarzige Riickstand von d) wog ge-
trocknet 126{7 Gran., Gelinde erhitzt, zeigte sich
eine schwache Schwefelflamme; das Gewicht fand
sich aber hiernichst nur um 1 Gran vermindert,
Hierauf wurde solcher'mit der vierfachen Menge
kohlensauren Kali gemischt, und im Tiegel zum
Flufs gebracht. Nach dem- Erkalten fand sich
eine dichrgeﬂossenc blassamethystrothe Masse,
welche, in Wasser aufgewcicht, ein Silber-
korn 10f Gran schwer, zuriickliefs. Da nun
solches, beijenem Riickstande, als salzsaures Sil-
ber befindlich gewesen, wofiir von dessen obigem
Gewichte 135 Gran, so wie fiir den Schwefel.
gehalt 1 Gran abgehen, so bleiben, nach deren

Abzug, fiir die quarzige Gangart 106 Gran.



Die erhaltenen Producte der Zergliederung je-
ner 400 Gran mit Bergart gemengten Gelberzes

waren demnach:

Tellurmetall = g) - - 85, Gr.
Gold h) - - 50,75
Blei c) 29
: } = 37

€) 8
8i b 6
ilber ) } : 16,125

m) 10f
Schwefel m) - - 1,

Kohlengesiuerter Braunstein 1) 68,
Kohlengesiuerte Kalke.rde k) 26,

Quarz m) . - 106,
389:875
Verlust 10,12'5

400.

Da jedoch Quarz, Kalkerde und Braun-
stein nur zur Mischung der Gangart gehéren, so
stehen, nach deren Abzug, die Bestandtheile des

reinen Erzes im Hundert in folgendem Ver-
hiltnisse:

Tellurmetall - e . 44,75
Gold - - - 26,75
Blei - - . 19,50
Silber - - . 8:50
Schwefel . - - 0,50

' 100.
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Eine Abinderung des Gelberzes kémmt in et-
was breiten Strahlen, von blittrigem Gefiige und -
“Bruche, in einem Gemenge von kleinen Quarz.
krystallen, rothem und schwarzen Braunsteinerze,
meistens auch zwischen Blittererze, vor. Den Be-
standtheilen nach scheint es mit denen des vor-
hergehenden Erzes iibereinzukommen; doch
wollte sich deren quantitatives Verhiltnifs nicht
. fiiglich ausmitteln laséen, weil es von dem damit
sehr verwachsenen Blittererze nicht rein genug

gesondert werden konnte,

D. Blittererz.

Von jenen, vormals unter dem Namen Weifs-
Golderze begriffenen, drei Arten des Tellurerzes
unterscheidet sich das Blittererz von Nagy-
ag, sowohl in chemischer als mineralog;lscher
Hinsicht; wie es denn auch in den neuern Mine-
ralsystemen als eine eigene Art des Coldge-
schlechts, unter dem Namen blittriges Grau.
Golderz, aufgefiihrt ist, | ‘

Seine Farbe ist dunkelbleigrau,” in eisen-
schwarz iibergehend.  Seltener findet es sich
derb; gewdhnlich als kleine zusammengewach-
sene Blitter eingesprengt; als auch in diinnen,
linglichen, sechsseitigen, theils einzeln gewach-

senen, theils zellig zusammengehiuften Tafeln,
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Es hat nur mifsigen Metallglanz. © Der Bruch ist
meistens krummblittrig;- es firbt ab, und ist ig
einzelnen Blittern etwas biegsam.

Das Muttergestein desselben bestehet aus
einem Gemenge von Quarz und réthlichem Braun-
stein, worin es in allen Richtungen eingewach-
sen ist. ‘

Die chemische Zergliederung dieses Blitter.
erzes ist zwar bereits von Scopoli, Sage und
Hm. v. Ruprecht versucht worden. Allein,
schon die grofse Verschiedenheit in den angege.
benen Bestandtheilen, noch mehr aber die bishe-
rige Nichtkenntnifs des Tellurium, als welches
auch in diesem Erze einen bedeutenden Bestand-
theil ausmacht, berechtigte zu dem Zweifel an der
Richtigkeit jener Untersuchungen. Dafs in der-
Mischung dieses Erzes ein im Feuer ﬂﬁchtiger
Bestandtheil vorhanden sei, ist zwar den Beob-
achtungen jener. Naturforscher nicht entgangen;
nur haben sie selbigen filschlich theils fiir Arse-

nik, theils fiir Spiesglanz angesehen.

I'

a) Tausend Gran vom Ganggestein, so viel
es thunlich war, befreietes Blittererz wurden zer-
ricben, mit 10 Unzen Salzsiure iibergossen, und

in Digestionswirme gestellt. Diese Siure dufserte
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zwar einigen Angriff, der jedoch zur Bewirkung
einer vollstindigen Auflssung nicht hinreichend
war. Es wurde daher Salpetersiure bei kleinen
?9rtionen hinzugesetzt.  Schon die ersten Tro.
pfen dersclben bewirkten einen heftigen Angriff;
wobei die schwarze Farbe des Erzpulvers schnell
verschwand. Die Fliifsigkeit wurde noch heifs
auf ein Filtrum abhgegossen, der Riickstand noch-
mals mit 5 Unzen Salzsiure digerirt, und simmt-
lich aufs Filtrum gebracht. Es setzten sich bald,
sowohl in der Auflssung, welche gelb gefdfbet
war, als im Filtrum, nadelfésrmige Krystalle ab.
Letztere wurden mit kochendem Wasser so lange
iibergossen, bis alle Krystalle aufgeloset worden;
worauf blos der quarzige Antheil der Gangart,
nebst Schwefel,, zuriickblieb.

) Der Schwefelgehalt des Erzes hatte sich in
eine zusammenhingende Masse vereinigt, und
licfs sich daher bequem von dem erdigen Riick-
stande sondern. Er wog 17 Gran. Aufeinem
mifsig erhitzten Scherben verbrannt, hinterliefs
er 31 Gran schwirzlichen Riickstand; welcher mit
Salzsiure aufgeloset, und der obigen Auflésung
hinzugefﬁgf wurde, Die Menge des Sehwefels
belief sich demnach auf 14 Gran.

¢) Der in weifsen Quarzkérnern bestehende

Antheil des Ganggesteins wog trocken 4403 Gran.



Er wurde mit vierfacher Menge kohlensauren
Kali gemischt, und bis zur . Verglasung ge-
schmelzt. Nach Zerschlagung des Tiegels fanden
sich in der geschmolzenen Masse einige Silber-
kornchen zerstreut, die jedoch nicht fiiglich ge.
sammelt werden konnten. Allein, aus einem an.
derweitigen, nachher zu erwihnenden Versuche
.ergab sich, dafs dieser Silbergehalt auf 2}
Gran geschitzt werden konne; wofiir, da er sich in
salzgesiuertem Zustande befunden, 3§ Gran in
Abzug kommen; wonach vom obigen Gewichte
437 Gran bleiben.

d) Die Auflésung 2), in welcher das hinzu-

- gekommene Aussiifsewasser einen hiufigen weifsen
Niederschlag, welcher Telluroxyd war, verur.
sacht hatte, wurde durch Abdampfen in die Enge
gebracht, wobei selbiger sich vollig wieder auf-
losete. Dagegén setzten sich schon in der Wirme
hiiuﬂge Krystalle des salzsauren Bleies ab; nach
deren Absonderung das Abdampfen so lange fort-
gesetzt wurde, als sich noch dergleichen anfan-
den. Die gesammelten Krystalle wurden, ver-
mittelst aufgetrépfelter Salzsiure, vorsichtig ab-
gespithlt, und scharf getrocknet. Sie wogen
330 Gran; welches 248 Gran metallischen

Bleies gleich ist,
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¢) Die, vom Bleigehalte befreiete, concen-
trirte Auflésung wurde mit wenigem Wasser et-
was verdiinnt, * hierauf mit einer reichlichen
Menge Weingeist so lange versetzt, als noch da-
durch die Fillung eines weifsen Niederschlags er-
folgte. Nachdem die Mischung eine Zeitlang in
gélindet ‘Wirme gestanden, wurde der Nieder-
schlag aufs Filtrun gesammelt, mit Weingeist
ausgesiifst, aufs neue in Salzsiure aufgeloset,
und durch itzendes Natron, bei genauem Siitti-
gungspunkte, als reines Telluroxyd gefillt. Aus.
gesiifst und getrocknet, wog es 178 Gran; welches
148 Granen Tellurmetall gleich ist.

f) Zur Aufsuchung des Goldgehalts, wurde
nunmehr die Flifsigkeit, aus welcher das Tellu.
rium abgeséhieden worden, durch Abziehen aus .
_einer Retorte in die Enge gebracht, die concen-
trirte Auflésung wieder mit Wasser verdiinnt,
alsdann eine kaltbereitete Auflésung des Queck-
silbers in Salpetersiure so lange hinzugetrspfelt, |
als noch ein brauner Niederschlag erfolgte und
der hiernichst mit weifser Farbe erscheinende
Niederschlag. diese Farbe nicht weiter Znderte.
Die Mischung wurde hierauf in die Wirme ge-
stellt; wobei der, von der iuiberfliifsig hinzuge-
setzten salpetersauren Quecksilber- Auflosung ent-

standene weifse Niederschlag nach und nach wie-
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der verschwand.  Der als ein braunes schweres
Pulver zu Boden gefallene Goldniederschlag wurde
gesammelt und in einem Tiegelchen mit Salpeter
zusammengeschmelzt. Er gab ein reines Gold-

korn, am Gewicht 415 Gran.

g) Die Flifsigkeit wurde nunmehr kochend

mit kohlensaurem Natron gesiittigt. Es fiel ein

. hiufiger blaulichgrauer Niederschlag, welcher
durchs Glithen schwarzbraun wurde. Mit Salz-

siure in Digestion gestellt, lgsete er sich, unter

Verbreitung vom oxydirten salzsauren Gas, wie- ..

der kiar auf; welche Auflésung nun mit fliifsi-

gem kohlengesiuerten Ammonium bis zur reich-

lichen Uebersittigung versetzt wurde. Es ent-

stand ein graulich - weifser Niederschlag, welcher

" gesammelt, ausgesiifst und getrocknet, 92 Gran
wog, und sich als ein, etwas eisenschiissiges,

kohlengesiuertes Braunsteinoxyd erwiefs.

k) Die ammonialische Fliifsigkeit g) erschien
blaugefirbt. "Nachdem sie mit Schwefelsiure
_ubersittigt worden, wodurch sie wieder entfirbt
erschi;en, wurde eine kleine Platte blankes Eisen
hineingelegt, und das Gefifs in gelinde Wirme
- gestellt. Das Eisen iibe;zog sich nach und nach
mit Kupfer, welches gésammélt und getrocknet,

6 Gran wog.



Die zur vorstehenden Zergliederung angewens

deten 1000 Gran Blittererz fanden sich nunmehr

zerlegt, in;

Blei d)
Tellurmetall e)
Gold £f)
Silber c)
Kupfer h)
Schwefel b)
Braunsteinoxyd g)
Quarz | c)

Verlust:

1)

-

.

'

248, Gran
148,
41,50
2,50
6’
‘14,
92,

437,

989,
11,

1000+

Da jedoch letzteres Beides blofs der, aus

Quarz und Roth-Braunsteinerz gemengten Gang-

art angehoret, folglich unter den Bestandtheilen

des Erzes selbst nicht aufgefiihrt werden kann: so
ergiebt sich das eigentliche Verhiltnifs derselben

folgendermaafsen:
Blei - :
Telluriym .
Gold ‘ N
Silber <« 3
Kupfer . s

Schwefel - 5

54,
32,2
9s
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IL
Um den Gehalt an Silber wiirdigen zu kina
nen, wurden 500 Gran desnimlichen Blittererzes
fein geriebeny, mit mifsig starker Salpetersiure
hinlinglich digerirt, und die davon erhaltene Auf-
lésung mit aufgelosetem Kochsalz versetzt, wo-
durch sie eine verdiinnte Milchfarbe erhielt. In
die Wirme gestcllt, klirte sie sich wieder, und
setzte einen weifsen Niederschlag ab, welcher in
salzsaurem Silber bestand, und mit gehériger Vor-
sicht x:educirt, ein Silberkorn von 1% Gran gab.
' IIL
Eine anderweitige Mcnge eines, mit weniger
Gangart verwachsenen, Blittererzes unterwarf ich
der Priifung auf nassem Wege; blos in der Ab-

.sicht, dessen Gehalt an Gold und Silber zu

finden.

200 Gran desselben wurden mit Salpetersiure
8o lange digerirt, bis kein Angriff weiter bemerk-
bar war. Dié erhaltene, farbenlose Auflgsung
wurde mit ‘Kochsalz versetzt, welches einen wei-
fsen Niederschlag bildete; hierauf mit mehrerm
Wasser verdiinnt und gekocht. -Das tbrigge-
bliebene salzsaure Silber reducirt, gab ein Silber-
korn von £ Gran, ‘

Das riickstindige Erz wurde nun mit salpeter-
gesiuerter Salzsiure digerirt, bis alles, bis auf

Klaproths Beitrige, ster Band. C
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die Kieselerde, aufgeléset war. Die Auflésung
wurde mit Wasser verdiinnt, klar filerirt, und it
aufgelosetem schwefelsauren Eisen versetzt. Das
dadurch gefillete Gold, abgewaschen und ausge-
glithet, wog 133 Gran.

Durch diese hiemit dargelegten Untersuchun.
gen, welche ich, mit einigen Abinderungen,
mehrmals wiederholt habe, hoffe ich nun, ~die
bisherige problematische Natur der siebenbiirg.
schen Golderze enthiillt, und das darin enthaltene
besondere Metall bestitigt zu haben. Dem
Fleifse der Mineralogen und Chemiker bleibt nun-
mehr die N:.ichforschung vorbehalten, oh das
Tellurium auch anderer Orten vorkomme,
oder ob es blos als ein ausschliefsliches Naturge-
schenk der transsylvanischen Goldbergwerke zu
hetrachten sei.




