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M. Acus·, G. ALFANO··

NOTIZIE SULLE CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE
DI UN AFFIORAMENTO DI ROCCE FOSFATICHE IN PUGLIA
E SULLA POSSIBILITÀ DI VALORIZZAZIONE MINERALURGICA

RiASSUNTO. - La memoria riferisce sui risultati di un'indagine petrografica e sulle
possibilità di valorizzazione di un affioramento di rocda fosfatica neUa penisola Salentina.
In parlicolar~ analisi microscopiche, diffrattometriche e chimiche con la microsonda elettronica
hanno messo in evidenza che la fase fosfatica si concentra essenzialmente all'interno di dOlloli
di dimensioni variabili sottoforma di pellets, coproliti, ooliti e finemente dispersa in una matrice
micritica. Accanto alla fase fosfatica è costantemente presente una fase g1auconitica sia come
riempimento dei numerosi gusci di mkroorganismi presenti, sia sottoforma di granuli irregolari
ed ovoidali. Attorno ai dottoli fosfatici. inclusi in uno suato calcarenitko friabile giallastro,
sono presenti patine goethiliche di diverso spessore.

Sulla base di queste indicazioni dello studio penografico, è stato impostato lo studio
di va!orizzazione del minerale. In pardcolare, una serie di prove sistematiche ha consentito
di ottimizzare i processi di frantumazione selettiva in frantoio ad urto Hazemag, di macinazione
selettiva, di ~ attrition,. e di separazione elettrostatica. Sulla base dei risultati ottenuti sono
stati messi a punto alcuni diagrammi di trattamento che consentono di ottenere, a seconda
delle tecniche utilizzate, un prodotto finale con tenori compresi tra il 59 ed il 72 % in
Ca.(PO.)" e recuperi superiori al 6lM5 %.

ABSTRACT. - This paper reports on the results of the petrographic examination and on
the beneficiation possibilities of a pbosphatic rock outcrop in the Salentina peninsular. In
particubr, microscopic, diflt"1lctomenk and chemical analyses wilh elecnon probe microanalyser
revealed that tbe phosphatic phase is concenlrated essentially inside pebbles, of various siz.es
in the form of pellels, ooprolites and oolites and finely dispersed in a micritic gangue. Alongside
the phosphatk phase a glauconite phase is also constandy present both as a filling of the
numerous microfossiles, as well as in the form of irregular ovoid granules. Around the
phosphatic pebbles, included in a weak calcarenite yellowish layer, geothitic coaling of
varying thicknesses have also been found.

On the basis of the indicalions of the petrographical study a beneficiation study of the
minerai was planned. In particular. a series of systematic lests enables the optimization
processes of selective crushing in a Hazemag impact crusher, sdective grinding, attrition and
of electrostatic separation. On the basis of the results obtained, a few flowsheets were sei up
which enabled, aceording to the technique employed, a final product tO be oblained with
gro.des comprised belwecn 59 and 72 % Ca.(PO.). and reroveries exceeding 60-6, %.

Introduzione

Il crescente fabbisogno di concimi fosfatici determinatosi io questi ultimi quin
dici anni, in conseguenza anche di una razionalizzazione delle tecniche agriqlle

• Centro Studi Geominerari e Mineralurgid del C.N.R. presso l'Istituto di Arte Mineraria del·
''Univenità di Cagliari. •• Istituto di Arte Mineraria del!'Univenità di Cagliari.
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non ~olo nei Paesi industrialmente sviluppati ma ormai anche nei Paesi del
Terzo Mondo, ha creato inevitabili problemi sia per quanto concerne le possibilità
di approvvigionamento dei grezzi fosfatici, sia per quanto concerne i loro prezzi
di vendita che, dopo il 1974, hanno subito notevoli maggiorazioni. Questo stato di
cose ha notevolmente contribuito allo sviluppo degli studi sui fosfati sedimentaTi
e sulle possibilità di sfrultamento anche di giacimenti considerati, fino a pochi
anni fa, di scarso interesse industriale (M. CARTA, 1974).

Nel quadro di tali ricerche, che il Centro Studi Geominerari e Mineralurgici
del C..N.R. e l'Istituto di Arte Mineraria e Preparazione dei Minerali dell'Univer·
sità di Cagliari perseguono ormai da svariati anni, si è porlata l'attenzione sulle
manifestazioni fosfatiche della penisola Salentina. Tale intere~samento è scaturito
sia dalle informazioni bibliografiche esistenti (TARuLLI G. e MARCUCCI A., 1928;
MARTEllol A., 1931; MERLA G., 1945; CeNTiNI E., 1957; MARTINIS B., 1970), sia
dalle notizie aflluite in sede di censimento preparatorio della Relazione Mineraria
Nazionale, le quali indicavano, per la regione di Leuca, disponibilità di una decina
di milioni di tonnellate di minerale fosfatico povero con tenore in P20~ tra il
lO ed il 20 % (Ministero Industria, Commercio e Artigianato, 1974). Tra l'altro
quelle riserve furono oggetto di uno studio di valorizzazione (Soc. An. SODEREC,
1%9) che, mediante trattamento in reattore per la soluzione del calcare, la sepa
razione per filtrazione del fosfato insolubile e la precipitazione dal filtrato di
carbonato di calcio di elevata purezza concludeva con la fornitura di due prodotti
industriali possibili:
- prodotto fosfatico con 32,28 5'0 di P20~ (70,4 % TCP);
- carbonato di calcio con 99,4 % di CaC03 e tenore di bianco 95,8 determinato

con filtro R 457 mm..
Nel bilancio dei ricavi il carbonato di calcio contava allora per 1'86 %.
Di quel progetto non si è fatto nulla, nè intendiamo discutc':rne la validità o

meno, certo comunque non attuale.
Nel 1975 la Sezione III del Centro Studi Geominerari e Mineralurgici del

C.N.R. ha effettuato una campagna di prospezione e di primo campionamento
(M. AGus, M. CARTA) i cui risultati non sono stati incoraggianti ~ia dal punto
di vista giacimemologico, sia dal punto di vista della coltivabilità di quegli aduna
menti confermando così antiche valutazioni. In effetti gli orizzonti fosfatici sono
caratterizzati da strati di modesto spessore che affondano, per lo più, sotto terreni
agrari di elevato valore o in zone di costante sviluppo turistico ed edilizio. Tut
tavia i campioni acquisiti hanno fatto oggetto di studi petrografici e di possibilità
di arricchimento di interesse anche generale C). Alla luce di queste considera
zioni il Centro decise di effettuare un'ulteriore campagna di campionamento
(M. Acus, G. ALFANO) e di approfondire gli studi predetti.

(l) Giacimenti fosfatici del tIpo di quelli da noi esaminati costituiscono depositi anche
notevoli in altri paesi del Mediterraneo, ad esempio in Francia, ave fanno oggetto di
studi approfonditi.
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La presente memoria, preceduta da un'altra dove si illustravano alcuni risultati
preliminari (M. Acus. G. ALFANO, 19n) dà conto deJlo stato attuale della ricerca
solferrnandosi sulle caratteristiche pctrografiche del minerale fosfatico e sui diversi
aspetti del processo di valorizzazione mineralurgica adottato.

Il minerale campionato

L'affioramento di roccia mineralizzata è situato a pochi chilometri dal centro
di Santa Maria di Leuca in località denominata c Canalone Pirelli •. Il banco
si presenta con giacitura suh-orizzontale con un fronte di circa 55..60 m ed un'altez7..a
media attorno a 1,60 m; al suo interno si distingue un orizzonte di circa 80 cm
di spessore costituito da ciottoli di colore giallo ocraceo e grigio brunastro inclusi
1Il una c:l!carcnite friabile giallastra. L1 stratificazione è spesso indistinta ed, in

Ha. I. - La roma lodana; h x.

taluni punti, alla calcarenite friabile si sostituisce un calcare compatto con abbondanti
resti fossili.

Macroscopicamente si distinguono attorno ai ciottoli, le cui dimensioni medie
sono comprese tra i 2 rnm ed i 6 cm (talvolta si osservano ciottoli che raggiungono
i 15 cm di diametro), patine di alterazione color cioccolato. Tali patine hanno
un'estensione valutabile, in sezione, neU'orcline del 3-4 % della superficie totale dei
ciottoli, mentre le percentuali relative tra calcarenite friabile e calcare compatto
sono valutabili mediamente nell'ordin~ di 9/1. All'interno dei ciottoli, sui tagli
tr~..hi, sono distinguibili minuscoli elementi di colore verde e rossastro la cui
pani<:olare concentrazione crea, in certe zone, delle vere e proprie piaghe.
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a) h)

c) d)

Fig. 2. - .) ImrtL1.gi~ da ddUoni s«onciari, 'IlIO X; .lo} immagine dì distribuzione dd
fosforo; c) imm:oginc di distribuzione ckl nkio; ti) imnu.gine di di.uibuzionc nel fono.

Metodo di indagine

L'impostazione dei processi di valorizzazionc mincralurgica del grezzo rende
necessaria un.'analisi approfondita dci suoi componenti al fine di stabilire:
- in quale dei componenti si concentra la fase fosfatica;
- le caraueristichc morfologieo-tessiturali di quest'ultima;
- i rapporti tra la fase fosfatica e le:: altre fasi mineralogiche presenti.

L'osservazione macroscopica finalizzata all'obbiettivo mineralurgico ha penanto
evidenziato nella roccia la presenza di tre componenti: cionoli, patine che li circon·
dano e calcarcnite che li include. Su tali componenti è stato fallo lo studio minero
petrografico di dettaglio utilizzando strumentazioni quali la microsonda elettronica,
il diffrattometro ed il microscopio polarizzawre. I risultati di tali indagini sono
riportati nel paragrafo seguente.
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a) b)

c) d)

Fig. 3. - 'I) Immagine di distribuzione d..! calcio; b) immagine di distribuzione d..!
ferro; c) immagine di distribuzione del si:i(io; ti) immagine di distribuzione d..! magnc~io.

Risultati dell'indagine minero.petrografica

Su numerosi campioni di roccia sono state effettuate analisi chimiche quali
tative e semiquantitative su microvolumi con la microsonda elettronica e). La
figura 2 rappresenta i risultati di tali analisi in un'area del campione rispettiva
mente per gli elementi P, Ca ed Fe.

Dall'osservazione delle immagini a raggi X relative (2 b, 2 c, 2 d) si può notare
che il fosforo, accompagnato dal calcio è presente quasi esclusivamente all'interno
dei ciottoli, distinguibili nella fig. 2 a, dovuta ad emissione di elettroni secondari,
per il loro colore grigio scuro rispetto alle patine di alterazione che li circondano

(2) ti: stato utilizzato un microscopio elettronico a scansione (S.E.M.) marca Jeol tipo
)XA.,O A provvisto di spettrometro a raggi X a dispersione di energia a fuoco pieno.
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di colore gnglO chiaro; in corrispondenza di tali patine SI os~rva una masSima
concentrazione ddl'elemento Fe.

La 6g. 3 rappreKnta i risultati di altre analisi chimiche. risp=ttivamente gli
dementi Ca. Fe, Si ed Mg dfeuuatc: in un'area ddla roccia priva di ciottoli;
l'analisi chimica qualitativa e quella semiquanrit3tiva su microvolumi all'interno
di tale area non ha rilevato alcuna pr(S(nza di fosforo.

Analisi diffrmometriehe x (radiazione CuK~, filtro Ni, 40 KV 30 mA)
effettuate sui cioltoli opportunamente isolati hanno mostr:Jto che: la fase fosfatica
è costituita principalmente da un termine della serie ddl'apatitc; studi diffratto
mc:trici x più ùapprofonditi tendenti 3 precisare meglio tale termine od eventual
mente più termini prl:'5enti nel minc=rale leccese sono in corso di approfondim~nto.

L'analisi microscopica in luc~ trasm~$Sa ha permesso di osservar~ ch~ la
frazione fosfatica è presente, all'int~rno dei ciottoli, sotto form3 di:
- dem~nti figurati;
- piccoli cristallini disp~rsi nell3 m3tric~.

Tra gli dementi figurati si distinguono d~menti sferoidali ed ovalari (pelleu)
di dim~nsioni comprese tra i 60 ~d i 300 jJ.m (fig. 4 a - 4 b) ch~, al solo polariz
zator~, appaiono incolori ~ ricopeni da leggere patin~ giallo brun3stre. A!cuni
pellets sonn cosutuiti da una fa~ mineralogic:l che appare otticam~nte isotropa e)
mentr~ altri manif~stano, ~ppur deboli, fenom~ni di birifrang~nza con polarizza
zion~ di aggregato; in num~rosi casi si distingu~ chiaram~nte una struttura da
cripto a microcristallina.

A seconda ddl~ diff~r~nz.c di tessitura della {razione fosfatica e della natura
della loro endogang3 si distinguono pell~ts omogenei, privi totalmente di endoganga
e pelleu a ~ndoganga preval~nt~m~nte carbonatica costituita da gusci di forami
nif~ri e bioclasti in gen~r~ ch~ spesso fanno da suppono ai pell~ts stessi. Tali gusci
possono essersi più o meno epig~nizzati in fosfato m~ntre le logge sono quasi
~mpr~ ri~mpitc da fa~ fosfatica da cripto a microcristallina (fig. 5 e 6). In certi
pcllets la precipitazion~ ddla fa~ fosfatica microcristallina ~mbra essersi ori~ntata

lungo il guscio ~ la materia urganica del microorganismo. Fini disseminazioni di
pirit~ possono talvolta pres~ntarsi all'int~rno di pelleu dove vi è com~ ~ndoganga

d~lla materia organica e). Sottili strati di apatite ialina o microcrista!lina rivestono
talvolta i pell~ts.

Sempre tra gli d~menti fosfatici figurati segnaliamo la pr~senza di coproliti
di forma da ellissoidale a circolar~ a seconda del taglio d~lla sezione; l~ dimen
sioni sono comprese tra i 0,3 ed i 2 mm. L~ coproliti sono costituit~ da una fas~

otticament~ isotropa ~d, in a!cuni casi si può distingu~re, al loro interno, una
t~ssitura Auidale; spesso pr~~ntano delle sottili linee di franura che denotano una

(3) Spes.so questa isotropia ~ solo apparente; infatti ~ 00vu11 alle dimensioni estreml
mente fini dei cristalli fosfatici.

(.) La presema di materia organica all'interno di alcuni pellelS dimoslno che quf'Sti
non hanno subito un pf'OCellO di ouiduionc: IeCOlldaria uoppo spinto.
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a) b)

Fig. 4. - 11) e h): pdlels fosfatici (solo polarizzatore).

~ ~
Fig. 5. - I1.j guscio di foraminifero con logge riempile da fa$e
fosfalica (solo polarizzatore); h) la slessa immagine a nicols incrociati.

Fig.
d,

a)

6.
,,~

a) e h):
fosfalica

foraminifero
(611. solo

b)

a guscio ca!citico riempito e
polarizzalore; 6 h nicob

circondato
incrociati).
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Fig. 7. _ Pelle! a forma alhlllg,u3 cos!;lllito
al centro da fase glaucooi!;ca (c) ed eSler
namente da fase fosfatiu (F) (solo polariz
zalore).

Fig. S. - Altro pelle!s costituito da un'intima aS
<ociazione di rasc f",fatica c fase glaucoll;!;C,,; in
questo caso i cristallini di fosfato seguono; contorm
delb glaueonite cript<XTislallina (n;col. incrociati).

Fig. 9. _ Tipici lump< di varia d;mcIIsiolle (solo pobrizzalor.c).

loro relativa fragilità confermata anche dalla presenza di numerosi brandelli dispersi
Ilella matrice micritica. L'cndoganga all'interno delle copriliti è costituita da ele
menti carbonatici e placche glauconitiche.

Insieme ai pellets ed alle coproliti si distinguono, tra gli elementi figurati, rare
Doliti per lo più di tipo superficiale di dimensioni comprese tra i 100 ed i 300 J..lm.

Fase fosfatica microcristallina è pure osservabile all'interno di cavità apparte
nenti a strutture algari e).

Associata alla fase fosfatica l'analisi microscopica ha permesso di osservare
quasi costantemente una fase glauconirica n peraltro già rilevata dalle analisi
diffrattometriche X (radiazione CuK.., filtro Ni, 40 KV 30 mA) effettuale sui ciottoli.

Numerosi sono infatti i pdlets costituiti da un'intima associazione di cristallini

(5) Cavità 1I1gari riempice da fase fosfatica sono diffuse in numerosi giacimenci fosfatici;
.. tal proposito ricordiamo le fosforici della pianaforma continentale del Nord·Ovest della
Spagna dove LAMBOY (1976) considera tali cavità come vere e proprie cellule di fosfatizzazione.

(b) La gl<l.'lconite è l"lU'a nei minerali fosfatici economicamente più imponami, mentre
t assai frequente nei livelH fosfauci di meno buona qualità (M. SUNSKY. 1980).
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di fosfato e di glauconite (fig. 7 e 8). Pellets costituiti da sola glauconite sono
pure assai diffusi; il loro colore varia da verde chiaro a verde scuro, la struttura
è prevalentemente criptocristallina, il pleocroismo debole da verde a giallastro, la
birifrangenza è media. Attorno ai pdleu glauconitici si osservano spesso aloni
di alterazione di colore bruno rossastro. Pellets fosfatici e pellets glauconitici,
insieme a bioclasti e matrice, sono riuniti in dementi unici (Iumps) di varia
dimensione (fig. 9).

Alla fr:lZione fosfatica costituita dagli dementi figurati finora descritti, ~i

aggiunge una frazione fosfatica finemente dispersa ndla matrice. In questo caso
i cristallini di fosfato, di dimensioni inferiori ai lO ~m, sono intercompenetrati
con i cristallini di carbonato che costituiscono la matrice essenzialmente micritica.
In certe zone dei ciottoli tale frazione fosfatica è più diffusa rispetto ai corpi figurati;
questo fatto è spiegabile, in certi casi, con la quasi totale epigenizzazione subita
dai ~usci carbonatici dei microorganismi di cui rimangono solo minuti brandelli;
in altri casi invece, la fase fosfatica criptocristallina forma dei letti e delle piaghe
ben circoscritte o riempie cavit~ e fratture in genere. Si segnala infine, all'interno
dei ciottoli, la presenza di rari dasti di quarzo (dimensioni comprese tra i 70 ed
i 200 ~m) e di una fase cementante sparitica.

Analisi microscopiche in luce riAessa e, più efficacemente, analisi diffrattome
triche X (radi3zione CuK., filtro Ni, 40 KV 30 mA) hanno permesso di rilevare
che le patine attorno ai ciottoli sono costituite prevalentemente da goethite. La
frazione fosfatica, peraltro scarsa, presente all'interno di tali patine, è legata a rari
e minuti rditti di ciottoli.

Indicazioni dello studio petrogra600

Lo studio petrogra6co dd grezzo ha precisato che:
- la fase fosfatica è concentrata essenzialmente all'interno dei ciottoli sotto forma

di elementi 6gurati (pellets, coproliti ecc.) e minuti cristallini (dimensioni al
di sotto dei lO ~m) disseminati in una matrice micritica. Valutare percentual
mente la presenza delle due frazioni è assai problematico data l'estrema variabilità
che si riscontra da ciottolo a ciottolo nell'ambito dello stesso banco campionato;

- piccole percentuali di fase fosfatica sono pure riscontrabili all'interno delle patine
costituite da ossidi di ferro che avvolgono comunemente i ciottoli;

- le analisi microscopiche e chimiche qualitative e semiquantitative con la micro
sonda elettronica non hanno invece rilevato la presenza di fase fosfatica nella
componente cakarenitica della roccia.

Tratlamenl0 del minerale

Il minerale tal quale, rappresentato almeno episodicamente dal campione pre
levato, è povero (12 % in P2Ù$) e, in principio, non suscettibile, salvo destinazione
a particolari problemi, di utilizzazione diretta.
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Si è posto quindi il problema di studiare le possibilità di arricchimento del
predetto minerale ricercando prima un processo di preconcentrazione poco oneroso,
eventualmente valido come fine a se stesso, e poi un altro processo di finitura per
portare i prodotti ai tenori mercantili normali. Di seguito si riferisce sui risul
tati ottenuti.

Preconcentrazione del minuale
Lo studio è stato affrontato slj.lla base di un'indagine preliminare sulle carat

teristiche meeeano-strutturali del minerale nei confronti della comminuzione seleniv3.
In particolare, è stato sLUdiato, in prove preliminari di comminuzione selettiva, il
comportamento dei singoli componenti del grezzo e di associazioni di essi tali
da riprodurre la composizione del T.V. od giacimento.

Le risultanze di questa indagine hanno evidenziato il diverso comportamento
delle varie specie. Infatti, mentre i ciottoli di fosfato ed il calcare compatto presen
tano caratteristiche di difficile maeinabilità sia per automacinazione sia per commi
nuzione, le frazioni friabili (calcarenite e goethite) tendono a rompersi facilmente
ed a concentrarsi, quasi totalmente nelle frazioni fini.

La composizione mineralogica del grezzo, richiamata in precedenza, e le
conclusioni delle prove preliminari di comminuzione selettiva hanno, pertanto,
suggerito le direttrici per la' ricerca delle condizioni ottimali di trattamento del
grezzo, 10 grado di fornire un preconcentrato ad alto contenuto di ciottoli di
fosfato. In pratica sono state sperimentate le tecniche di comminuzione selettiva,
tra cui, in particolare, la macinazione e la frantumazione.

Macinazione selettiva
Un campione del grezzo è stato frantumato in circuito chiuso sotto 30 mm

ed il prodotto ottenU[Q è stato classificato, rispettivamente a IO, a 4 e a 0,7 mm
ottenendo 4 frazioni: - 30 + lO mm (56,10 'l'o in peso al 15,42 % in P:Oo);
-lO + 4 mm (11,64 % in peso e 14,45o/(J in P:Oo); -4 + 0,7 mm (16,46 %
in peso e 9,59% in P:Oo); - 0,7 mm (15,80 'l'o in peso al 2,62 % in P:06).

Quest'ultima classe è praticamente priva di ciottoli di fosfato e la presenza di P:O:l
è da imputare alla fase fosfatica legata alle frazioni tenere (goethite) ed in part:::
al cemento legante le peUets che è costituito da una fase fosfatizzata. Quel prodotto,
pertanto, agli effetti di un possibile diagramma di trattamento si deve consi·
derare sterile.

Sulle altre frazioni granulometriche sono state effeltuate prove sistematiche di
automaeinazione e di maeinazione selettiva in un mulino cilindrico di porcellana
di 4500 cc. occupato per 1/6 del suo volume da una carica costituita da una
percentuale variabile di minerale e di corpi macinanti (ciottoli di quarzo) di carat
teristiche granulometriche adeguate alle frazioni da trattare.

Questi ~sperimenti hanno fornito, prelevando ad intervalli regolari di tempo
il prodotto macinato e classificandolo a 0,7 mm, i risultati indicati nelle figure
n. 10 e n. 11.
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Fig. IO. ~ Automacinazione C macinazionc sclet
riva dr! grezzo fO$fatico. Variazione della % in
peso paSs.:Intc a 0,7 ntm in funzione del tempo
di macinazÌOIlC. Classe gl3nulornctrica _ 30
+ IO mm: aUlomacinazionc (I); 80 % di T.V.
e 20 % di corpi macinanti (2); 50 % di T.V.
e SO % di '-<;>rpi macinanti (3). CIa$$<: granu'o
metrica -]Q +4 mm: automacinazione (4);
50 % d~ T.V. e SO % di corpi macinanti (5);
33 % d, T.V. c Ct7 % di corpi macinanti (6).

Fig. Il. - Macinazionc SC"1c:Uiv3 del s:rczzo fo
sfatico. Variazione del lenore in P.o. ddle fra
zioni trattenute a 0,7 Olm, della % in po:so CUffiU·
bta e passante a 0,7 mm in funzion~ del I~mpo

tli macinazion~ (50 % di T.V. ~ 50 % di corpi
m"cinati). ClaSSI' grallulom~(rica _ 30 + IO mm
(I, 2); dai"" granulom~trica - lO +4 mm (3, 4);
classe granulom~trica - 4 +0,7 mm (5, 6).
III 3iciSSl' è riportato il lempo ~ in ordina
le rispcuivamenle le rese in peso ~d i I~nori.

Si può osservare che:
le quantità di - 0,7 mm, eliminate dopo ogni intervallo di tempo, diminui
scono all'aumentare del tempo di macinazione, in conseguenza della diminu-
zione delle frazioni friabili presenti; .
il contenuto di P20~ delle diverse frazioni - 0,7 mm cresce all'aumentare del
tempo di macinazione in conseguenza dell'eliminazione iniziale delle fasi
friabili, quasi prive di fosfato, e successivamente della rottura de! ciottoli di
fosfato e la macinazione sia di qualche pellets sia, soprattutto, del cemento
legante le pellets, che, come già accennato, è costituito da una fase fosfatizzata.
Una conferma indiretta è fornita, tra l'altro, dai tenori più elevati ottenuti in
seguito al trattamento delle frazioni più fini;

- l'azione di comminuzione risulta più efficace in presenza di una più alta
percentuale di corpi macinanti.
In definitiva, un'azione di comminuzione, configurata così come le prove di

macinazione suggeriscono, comporta l'eliminazione di uno sterile a basso contenuto
di fosfato, senza sensibili perdite di minerale utile. La tabella n. l riferisce sui
risultati ottenuti.
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Il rendimento dell'operazione è molto alto (circa il 98 %), il rendimento globale
della preconcentraziom: è superiore al 94 % ed il tenore de.! preconcentrato aumenta
di 5,4 punti (circa il 9 % in più rispetto all'alimentazione). Considerato che il
fosfato è quasi totalmente concentralO nei ciottoli, il cui tenore medio è de.!
20,62 %. il prodotto ottenuto è costituito da circa il 93 % in peso dei ciottoli esistenti
nd campione. In pratica è stata raggiunta una fase in cui i ciottoli di f~fato

sono stati Iilxrati quasi del tutto dalla patina esterna friabile, costituita da calca
fenite e goethite. con una perdita di fosfato assai limitata.

TABELLA 1

MacinazìOTl~ sdeltiva delle dom" - 10 + 4 rom e - 4 + Ol rom

del grn:zo frantumato in circuùo chiuso

Prodotti P.... ,
'2°5 '

IUc:upero ,

p","CQnCflnt"ato 59. l8 19.35 94.54

st;erll....."in.aion. 24 .82 , .00 2,05

Steril. prim.rio 15.80 2,62 ],41

Al1mentuion. 100,00 12,15 100,00

Frantumazion~ uJeltitla
Un campione del grezzo è stato frantumato in circuito aperto in un frantoio

a mascelle e successivamente dassificato, rispettivamente a 20 e 8 mm, ottenendo
tre frazioni: +20 rom (58,05 % in peso al 14,34 % in P20~); - 20 + 8 rom
(21,16 % all'1l,15 % in P~O~); - 8 mm (20,79 % in peso e 7$ % in P20~).

Sulle prime due classi granulometriche $Ono state condotte prove sistematiche di
frantumazione sclativa in frantoio ad urto Hazemag OP 100 con l'intento di otti
mizzare il processo mediante la messa a punto dei parametri funzionali dell'appa
r«chiatura. Nelle figure n. 12 e n. 13 sono stati riportati, a titolo d'esempio, i
risultati più significativi ottenuti con la frantumazione sclettiva della frazione
+20 mm, che prevedeva il ricupero di un pr«oncentrato (+8 mm) mediante una
classificazione a valle del trattamento.

L'esame dei risultati, del tutto analoghi a quclli ottenuti con la frantumazione
selettiva della frazione -20 + 8 mm, che comportava a valle del processo una
classificazione a 2,5 mm, consente di osservare che:
- al crescere del numero di giri del rotore aumenta il tenore del sopravaglio,

mentre diminuiscono il ricupero e la resa in peso. In elletti l'azione di rottura,
che è più elevata a più alto numero di giri, crea un3 rn3ggiore liberazione
dei ciottoli di fpsfato, ma determina nel contempo una perdita più sensibile
di fosfato' nel souovaglio, che è dovuta al cemento legame le pellets ed alla
rottura di qualcuna di esse;

- al diminuire della distanza del primo martello dalla piastra di frammentazione,
aumenta il tenore del sopravaglio, mentre diminuiscono la resa in peso ed il
ricupero, in conseguenza di un'azione di rottura più accentuata.
In definitiva, nelle condizioni ottimali. suggerite dall'analisi delle prove pr«e·
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denti, è possibile ottenere, trattando le due frazioni granulometriche, un precon
centrato al 19,82 % in P20Z con un ricupero del 59,52 %, eliminnado uno sterile
- 0,7 rom, comprensivo dei fini primari, all'1,61 51" in P20Z con una perdita del
2.32'1 di fosfato .
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Fig. 12. - Fr~nlumazione 5<:lettiva dd greno
fmfatico. Variazione dd lenore in p.o. (I), del
ricupero in p.o. (2) e della resa in peso (3)
cl, Il~ frazione +8 mm in funzione del numero
di giri del frantoio ad urto Hazcmag OP 100. Di.
stanza del l° martdlo dalla pi.stra di framuma.
zione: 25 mm.

Fig. 13. Frantumazione ...leniva del grezw
fosfatico. Variazione dci lenor.. in 1'.0. (I), dci
ricupero in PSÙ. (2) e dclla resa in pc'SO (3)
dclla frazione +8 mm in funzione della diswnza
cl..1 IO martello dalla piailra di frantumazione
tld frantoio ad urto Haumag or 100. Vdocità
dci rotore 1900 giri/minuto.

Nei confronti della macinazione selettiva si ottiene, dunque, un preconcen
trato a più alto tenore con un ricupero, comunque, nettamente inferiore ~r la
presenza di una frazione intermedia di dimensioni comprese tra 8 e 0,7 mm al
lO % in P20~ che non è possibile considerare sterile, in quanto costituita da una
certa aliquota di ciottoli di fosfato o di frammenti di essi, che possono essere ricu
perati con la macinazione selettiva, configurata come è stato indicato in precedenza.
La combinazione dei due processi ha portato ai risultati indicati nella tabella o. 2,
da cui si rileva la possibilità di ottenere, in complesso, uo preconcentrato di 57,32 %
io peso al 19,93510 io P20 0 (circa il 95,5 re di ciottoli) con un ricupero del 93,86 %,
mentre lo sterile complessivo titola 1,75 % in P20~.

I risultati concordano sostanzialmente con quelli ottenuti con il processo di
sola macinazione seleuiva; pertanto, la prima fase di comminuzione può essere
considerata intercambiabile. La frantumazione seleuiva potrebbe, forse, essere
più vantaggiosa in relazione sia alla frantumazione primaria che, in questo caso,
avviene in circuito aperto, sia alla maggiore capacità di trattamento .dell'eventuale
impianto, sia al costo del processo.
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11 preconcentrato cosl ottenuto può
essere successivamente sottoposto ad un
processo di macinazione sclettiv:l secon
daria, con le stesse modalità operative ri
chiamate in precedenza, salvo l'elimina
zione di una frazione sterile - 0,15 mm.
In pratica si ottiene un prodotto al
24,06 % in P205, con una resa in peso,
riferita al grezzo, del 34,97 ro con un
rendimento dell'operazione dell'87,82 %;
cOOlemporaneamente SI elimina uno
sterile al 10,52 ro in P205. Il tenore

:
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Fig. I~. - Macina>:;one <elettiva eon mulino 3
cilindri lisci. Anali~i granulometrica ddl'alimen
tazione e dei prooolli finali ottenuti in divene
condizioni operative: classe granulometrica + IO
mm, T.V. (I); scartamento dci cilindri: 6 mm (2);
scartamento dei ei[indri, 4 mm (3). Cb~se granu·
lometrica -IO +4 mm: T.V. (4); scartameOlO
dri cilindri: 4 mm (5): scartamento dei cilindri:
2 mm (6).

Arricchimento del minerale
I preconcemrati ottenuti con la comminuzione seleuiva devono essere ulte

riormente arricchiti. Le possibilità offerte a tale proposito sono, nel campo mine·
ralurgico, diverse (AA.VV., 1975; SAINT GUILHEAM R., 1975; AA.vV., 1975;
CHIANI M., MASSACCI P., SAnA F., CURRELI L., 1975; Clecu R., DEL FÀ C.,
ALFANO G.B., CARBINI P .. CURRELI L., SABA P., 1975; CARTA M., 1975). Pertanto,
partendo da quei prodotti, sono state sperimentate varie tecniche, intese come
processi di finitura, al fine di realizz,nc un concentrato di buona qualità in rela
zione sia alla complessità del minerale trattato sia al suo basso contenuto di
fosfato sia alle sue caratteristiche mineralogiche e strutturali.

a) Il preconcentrato ottenuto con la sola macmaZLOne selettiva, è costituito
essenzialmente da ciottoli di fosfato di cui occorre provocare la rottura per liberare
le pellets e successivamente concentrarle. Per realizzare ciò si può ricorrere all'azione
specifica di un mulino a cilindri lisci, che determina da una parte la rottura dei
ciottoli e dall'altra la formazione di un'aliquota limitata di fini.

Una serie di prove sistematiche, i cui risultati più significativi sono riassunti
nella figura n. 14, hanno indicato che uno scartamento di 4 mm tra i cilindri del
mulino, dà luogo, per le diverse granulometrie di alimentazione sperimentale, a
prodotti finali pressocchè simili. In tali condizioni, il trattamento del preconcen·

trato -30 + 4 mm (tabella n. 1) con
sente di ricuperare un prodotto pari al
46,06 ro in peso e titolante 20,86 ro in
P20~ con un ricupero, sull'operazinne,
del 95,41 ro e di rigettare uno sterile
(- 0,15 mm) titolame 7,26 ro in P20 5•

Il tenore cresce di circa 1,5 punti, men
tre il ricupero globale resta ancora ele
vato. La perdita di fosforo nei fini, a
parte qualche pellets, è dovuta soprat
tutto al cemento legame le pellets.

"

" .

o.• ,---------------,
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cresce di oltre 3 punti, mentre il recupero, pur registrando, rispetto alle opera
zioni precedenti, una certa flessione, resta ancora soddisfacetne.

TABELLA 2
Comminllzion~ sd~ttiva d~! gr~zzo frantumalo In circuito ap~rto

P~odotU "~. P~05 1 R1"upe~l 1

PreconcenU&to 51,32 19,n 9),16

st.rU. ~n"al_ lI,71 1,77 5.6)

St.rU. p~1sarl0 3,10 1," 0,51

AU...nt&tlon. 100,00 12,17 100.00

In definitiva, riassumendo in tabella Il. 3 i risultati ottenuti, SI può osscrvare
che il preconcentrato titola 23,48 re in P,OIl con un ricupero globale dell'81,13 %
ed un rapporto di concentrazione, riferito all'alimentazione, di 1,93/1. La perdita
di fosfato nello sterile è da imputare principalmente alla fase legante le pel1eu.

TABE.LL\ 3
Macinazion~ sd~ltitla primaria ~ s«ondaria de! gr~zzo frantumalo

In circuito chiuso

Prodotti Pe.o 1 1'2°5 ' Rl"upe~1 •
P~..,.,nc.ntr...to 41,9) 23,48 81,H

st.rU. _cln .....ond. 17,45 g,)) H,41

St.rU. 40,62 l,n 5,46

A1iJMnt&tlone 100,00 12,14 100,00

Naturalmente il tenore raggiunto non è sufficiente per la commercializzazione
del prodotto ed occorre pertanto incrementarlo ulteriormente.

Un esame microscopico del prcconcentrato ha mostrato che esso è COStitUito
da ciotloli di fosfato ancora integri, con la presenza, in subordine, di pellets
parzialmente o totalmente libere. t, pertanto, necessario procedere ad una maggiore
liberazione delle pellets mediante, ad esmpio, un'operazione di macinazione.

La maglia di liberazione onimale, come indicano le dimensioni delle pellets
c conferma lo studio microscopico, si aggira intorno a 0,15 mm. Una riduzione
complet.a del preconcentrato sotto questa dimensione comporterebbe, tuttavia, la
formazione di un'aliquota di finissimi troppo alta e conseguentemente una perdita
di fosfato inaccettabile. Pertanto, occorre limitare la dimensione massima dei grani
ad almeno 0,3 mm, granulometria per la quale il grado di liberazione è ancora
soddisfacente. Il prodotto, macinato in circuito chiuso sotto 0,3 mm, è stato successi
vamente classificato per ciclonatura con dimensione di taglio (dH) eguale a 0,04 mm.
L'operazione conscnte, nel complesso, di ricuperare un c under. al 25,20 % in
P2Ù~ con una resa in peso, rispetto al grezzo, del 36,26 % e di rigettare uno sterile
al 12.42 % in P205. Il processo, per il quale il ricupero è del 92,84 %, dà luogo
ad un ulteriore aumento del tenore di 1,5 punti.

Un'esame microscopico dell'c under -' ha evidenziato una discreta liberazione
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delle ~Uets, per quanto queste, per lo più, risultino circondate da una patina di
ganga. che è necessario diminare con un processo di c attritioo~. L'operazione,
protratta !XT 30 minuti, fornisce un concentrato avente un~ del 31,36 % sul totale,
un tenore dd 2~70% con un ricupero del 91,93 %' Le perdite nello sterile diven
lana, come testimonia il suo tenore (13,62 % in P20~). importanti e si devono
imputare in parte all'diminazione di alcune pellets; un'ulteriore macinazione del
prodotto, pert,mlo, non sarebbe=: consigliabile.

Il trattamento globale dd T.v. con. lo schema descritto fornisce i risultati
indicati nella tabella n. 4.

TABELLA 4
MacinQzjon~ ul~ttilla ~J c aurition ~ d~l guzzo frantumalo in circuito chiuso

ProclotU reHl , '2°5 ' lUcuperl ,

Concentrato 31,36 26,70 n.19
Sterile "attritlon" 10,57 13,62 11,90

Sterile maelnaalone 58,07 3,9. 18,91

All_ntaalone 100.00 12,10 100,00

Il ricu~ro globale del 69,19 % è più che accettabile in considerazione sia della
composizione del grezzo, sia del su~ tenort:, sia dellt: sut: carattt:risticht: meccaoo
strutturali. Il tt:nort: del concentrato pari a 58,35 % in Cas(PO.}: è ai limiti di
commt:rcializ.zaziont: del prodotto tal qualt:, ma ancora valido ~r l'utilizzazione
diretta in agricoltura. Un suo ultt:riort: incrt:mt:nto potrt:bbt: ~rt: tt:ntato ~r altra
via, così comt: la letteratura suggt:risct: (SAINT CUILHE~t R., 1975; CHIANI M.,
MASSACCI P., SAITA F., Cl'Il.Il.ELI L., 1975; CICCU R., DEL FÀ C., ALFANO C. B.,
CARBINI P., CURRELI L., SABA P., 1975; CARTA M., 1975; AGUS M., GARBARINO C.,

ROSSI G., 1975); in panicolare, ci siamo occupati della u:paraziont: magnetica e della
calcinaziont:.

Provt: di sc:parazione magnaica, ad alta intt:nsità di campo, dfatuatt: per l'elimi.
naziont: dellt: frazioni glauconiticht: presc:nti, non hanno fornito risultati soddi
sfact:nti, soprattutto dal puntO di vista rt:ndimt:nti. In dft:tti, mentrt: il tt:nort: del
conct:ntrato passa dal 26,70 % al 28,42 % in P20~ il rt:ndimt:nto dell'operazione
raggiunge a stt:nto il 50 %, per cui il ricupero globale diventa di circa il 35 %,
valore: del tutto inaccettabilt:.

L'eliminazione dell'acqua legata alla molecola di fosfato, mediante riscalda.
mento fino a 500" C, non dà luogo, in termini di tenore, a miglioramenti apprez·
zabili. In effetti, procedendo al riscaldamento del minerale secco in un forno statico
per 15 minuti a temperatura prefis5ata, sono stati ottenuti i u:guenti risultati:

200"C
300"C
400"C
500"C

perdita in peso O;n %; P2Ùs
~rdita in peso 0,88 ']O; P 20s
perdita in peso 1,61 70; p~
~rdita in peso 252 %; P20S

11>,n%
11>,94 %
27,14 %
2739%
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Vi~versa, una prova di calcinazione a 850" C ha dato luogo ad un prodotto
al 32,69 % in P2ÙlI pari al 71,43 % in Ca3(PO~~.

h) Per il preconcentrato ottenuto con la comminuzione sc:leuiva si potrebbe
sc:guire la stessa strada indicata nd caso precedente. Abbiamo greferito sperimentare
un processo alternativo che comporta la riduzione del minerale tutto al di sotto
di 0,4 mm ed il trattamento successivo con la separazione elettrostatica in ciclone
tribo·dettrico (CICCU R., DEL FÀ C., ALF"~O G. B., CAR81NI P., CUUE.l.i L.,
SA8.A P., 1975).

TABELLA 5
Comm;"uzio,,~ sd~ttjva ~ uparaz;on~ d~ttrostatica dd gr~%%o frantumato

in circuito ap~rto

prodotti ,e.o ,
'2°5 '

R1cuper1 ,

Concentrato 26,93 28,51 63,65

Ster11e alettroatat1co 30,39 11,97 30,16

SterUa COIIIlII1nu.lona 42,68 1,15 6,19

Al1ment••1cne 100,00 12,06 100,00

La riduzione del minerale sotto 0,4 mm e la succe5siva classificazione hanno
consentito di diminare una frazione di finis5imi pari al 9,88 % in peso con un
tenore del 7,81 % in P20li e di ricuperare un c under t ...1 22,45 % in P20li,
con una resa in peso del 47,44 % e con un ricupero dell'operazione del 93,24 %'
In tal modo si raggiunge il dup(jce obiettivo di aumentare il tenore del prodotto
da trattare successivamente e di eliminare le frazioni finissime che potrebbe
produrre inconvenienti nel processo di separazione elettrost:ltica.

La separazione elettrostatica è st:lta effettuata secondo le modalità suggerite
dalla tetteratura (CICCU R., Du. FÀ C., ALFANO G.B., Cu81NI P., CUJUlELI L..
S"8,, P.. 1975), ed in particolare è stato utilizzato un cidone in acciaio c inox
per il caricamento triboelettrico delle particelle di minerale, la tensione agli elettrodi
del separatore è stata fissata a 26 kV e la temperatura del forno rotante a 120" C;
la separazione è stata effettuata con un ripasso del primo sterile al fine di incre·
mentare il ricupero dell'operazione.

La tabella n. 5 indica i risultati globali del trattamento del T.V. con la com
minuzione seleuiva e la separazione e1ettr05tatica. Da eS5a si rileva la possibilità
di ottenere:
- un concentrato complessivo con un contenuto discreto di fosfato (62,29 ro in
Ca3(PO~~. Questo tenore rappresenta nd caso particolare un limite, in quanto

ulteriori ripas5i del prodotto, ripetuta mente tentati in diverse condizioni opera
tive, fanno aumentare il tenore di circa lo 0,5 % a prezzo però di un notevole
sacrificio dei rendimenti (dell'ordine del 40-50 %);

- uno sterile a tenore elevato e ciò in conseguenza sia del processo di tratta
mento, sia del fatto che il legante le pelleu è costituito da una fase fosfatizzata,
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Fig. 15. - Di~grammi di Ua[[am~n[Q del ll'rcz:w prr macinazione seleniva < «ulrition I (a sinima)
e per comminuzione .el~ltiva ~ 5eparazione elettrostatica (a destra). l l'miti granulomM"rici delle diverse
dani lano elpreni in mm, le rese; in pesn in pereentu[e riferita al T.V,

sia In quanto la maglia di liberazion<:, com<: è stato in prec<:d<:nza acc<:nnato,
non è qudla id<=ale.
In df<:tti, applicando la separazione d<:ttrostatica al prodotto finale ottenuto

nd caso prec<:dente (conc<:ntrato al 26,70 % in P20~). 1<: cui caralt<:ritsiche sono
più favor<:voli a questo tipo di trauam<:nto sia ~r la dimension<: massima d<:i
grani che era di 0,3 mm, sia dal punto di vista min<:ralogico a causa d<:U'dimi
nazione di gran part<: ddl<: spalmature di sterik esist<:nti sull<: ~lIets, non è



NOTIZIE SULLE CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE ETC. 385

azzardato prevedere un incremento di tenore rispetto all'alimentazione di almeno
il 15 % contro il 25 % circa realizzato nel caso concreto tcstè descritto; di conse·
guenza il tenore finale dovrebbe essere del 30-31 % in P20~ (65-67 % in CaJ(po.}!).
lpotizzando un rendimento deU'operazione ddl'SO %, il ricupero globale dci tratta
mento sarebbe del 55-60 % contro il 63,65 % realizzato in questo caso.

La figura n. 15 indica, sotto forma di diagrammi di Russo, le diverse fasi del
processo di trattamento del grezzo per maeinazione selettiva ed c attrition t e per
comminuzione seleniva e separazione elettrostatica.

Conclusioni

Le diverse soluzioni proposte per il trattamento del grezzo fosfati!=o di Leuca
indicano la possibilità di ottenere concentrati a tenori compresi tra il 59 ed il
72 % in Ca3(PO.# a seconda delle tecniche utilizzate.

11 significato di questi risultati è costituito dal falto che è possibile trattare,
con buoni ricuperi, minerali fosfatici a ganga carbonatica, poveri e mineralogica
mente complessi, con schemi abbastanza semplici ed in taluni casi nemmeno
troppo onerosi.

Il risultato ha, naturalmente, una validità per tutti quei grezzi di caratteri·
stiche mineralogiche e mcccano-strutturali simili al nostro, il cui sfruttamento,
attualmente, non è in atto e che, comunque, può costituire una riserva strategica
da non trascurare.

Per il nostro caso ed in particolare per l'affioramento campionato valgono le
considerazioni svolte nell'introduzicme circa l'evidente incoltivabilità del giacimento
lì esistente e ricadente, nel tratto campionato, in zona in parte residenziale e per
il resto intcressata da importanti culture agricole. Tuttavia è da segnalare che
l'orizzonte fosfatico si estende ben oltre la zona dell'affioramento; e questo sia
detto senza voler sottolineare possibilità industriali allo stato attuale inesistenti.

Ri1fvi1V4mmti. - Gli Aulori desiderano nanU'eswe l. più viVI! riCCll(l5ttlWl al Prof.
MUlO <:UTA per i numerosi suggerimenti. le frultuose discusliioni cd il costante incoraggiamento
nell'impostuionc e nel1'e5eCUXione dell. presente ricerca.
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