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NOTICE
Ser le salfo-arséniure de plomb du mont Saint-Gothard ;

( Nouvelle espéce minérale)

Par M. A. DAMOUR.

La dolomie granulairc du mont Saint-Gothard, si inté-
ressante par la variéié des minéraux qu’elle renferme, m'a
offert derniércment une substance qui, 4 raison de ses ca-
ractéres extérieurs, a dii rester facilement confondue avec
celle que I'on connait depuis longtemps sous le nom de
cuivre gris. Un essai chimique m’a donné lieu de recon-
naitre que cette matiére minérale, essentiellement formée
de soufre, d’arsenic et de plomb, ne contient que de fai-
bles traces de cuivre et d’argent. Ce composé me paraissant
mériter un examen plus approfondi, j’ai entrepris quel-
ques recherches dont je consigne les résultats dans cette
Notice.

Caractéres physiques.

Le nouveau minéral du mont Saint-Gothard est doué
d’un vif éclat métallique et présente assez bien I'aspect du
cuivre gris ou de la bournonite.

11 est aigre et trés-fragile ; sa cassure est résineuse et ne
m’a offert aucun indice de clivage.

Sa poussiére est brune, tirant sur le rouge.

Yai trouvé sa pesanteur spécifique égale a 5,549.

Sa forme est remarquable : un petit cristal, en partie
engagé dans sa gangue, mais a facettes trés-brillantes et
faciles & mesurer, m'a donné les mémes incidences que
celles indiquées par Haiiy, pour lc grenat dodécaédre émar-
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giné, passant au trapézoédre. Ce minéral cristallise, par
conséquent, dans le systéme cubique.

Caractéres chimiques.

Le minéral chauffé sur le charbon fond rapidement, en
dégageant une odeur sulfureuse, puis 'odeur arsenicale; il
laisse 4 la fin un petit globule de plomb malléable, entouré
d’une auréole jaune.

Chauffé dans le tube ouvert, il fond facilement et dé-
gage l'odeur sulfureuse ; un sublimé jaune se condense dans
la partie supérieure du tube. La partie chauffée de ce tube
reste enduite de litharge fondue, surmontée d’une poudre
blanche de sulfate plombique.

Chauffé dans le tube fermé, il donne un sublimé de
réalgar, qui apparait immédiatement sous forme de goutte-
lettes rouges transparentes.

Il se dissout dans le borax et dans le sel de phosphore, sans
les colorer d’'une maniére sensible.

L’acide chlorhydrique I'attaque lentement , en dégageant
Podeur d’hydrogéne sulfuré.

L’acide nitrique concentré et bouillant I'attaque rapide-
ment avec dégagement de gaz nitreux ; par suite de cette
réaction, il se dépose du soufre et du sulfate plombique.

Une dissolution chaude de potasse caustique décompose
en partie la poudre du minéral ; cette poudre prend alors
une teinte noire foncée. Si 'on sature la liqueur alcaline
avec de I'acide chlorhydrique faible, on obtient immnédia-

tement un dépdt floconneux jaune pale de sulfure d’ar-
senic.

. Gisement.

Ce minéral est disséminé en petites veines dans la dolo-
mie saccharoide du mont Saint-Gothard. D’aprés les échan-
tillons que j'ai entre les mains, il est associé au réalgar, an
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zinc sulfuré, a la pyrite de fer et a quelques lamelles d’or-
piment.

Analyse.

Le minéral, pulvérisé avec soin et séché, a été introduit
dans un tube a boules, dont I'extrémité recourbée plon-
geait dans un flacon au quart plein d’ean. L’appareil a été
traversé, pendant plusieurs heures, par un courant de
chlore sec. La décomposition s’est opérée trés-facilement.
Les chlorures de soufre et d’arsenic qui se formaient ont
été chassés, a P'aide d’une chaleur modérée, dans le flacon
qui contenait de I'ean, et s’y sont transformés en acide sul-
furique et arsénique. Quelques globules de soufre jaune sont
restés au fond de la liqueur.

Le dégagement de chlore étant terminé, le tube & boules
ne contenait plus que du chlorure plombique renfermant un
peu de chlorure argentique, cuivrique et ferrique. Traités
par P'cau chaude, ces chlorures se sont dissous, a I'excep-
tion du chlorure argentique, qui a été recueilli et pesé. Le
plomb a été dosé a I'état de sulfate plombique, au moyen
de quelques gouttes d’acide sulfurique versées dans la liqueur
claire. Le fer a été ensuite précipité par le carbonate ammo-
niacal, ct enfin le cuivre par I'hydrosulfate d’ammoniaque.

L’ean du flacon ou s’étaient décomposés les chlorures
volatils a été chauffée pour chasser le chlore dissous. Les
globules de soufre, tenus en suspension dans la liqueur,
ont été recueillis et pesés. L’acide sulfurique, résultant de
Poxydation particlle du soufre, a été dosé & I'état de sulfate
barytique au moyen de l'acétate barytique. La liqueur, dé-
barrassée de I'excés de sel barytique , par quelques gouttes
d’acide sulfurique, contenait encore de I'acide arsénique.
Cet acide a été ramené a I'état d’acide arsénieux au moyen
du sulfite d’'ammoniaque. Aprés une digestion qui a duré
vingt-quatre heures, la liqueur a été chauffée pour en
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chasser I'acide sulfureux resté en dissolution , puis elle a été
traversée par un courant d’hydrogéne sulfuré, qui a donné
lien 4 la formation immédiate d’un précipité de sulfure
d’arsenic d'un jaune pur. Ce sulfure, recueilli sur un filtre,
puis séché au-dessus d’une couche d’acide sulfurique, aurait
pu servir a calculer immédiatement la proportion d’arsenic
renfermée dans le minéral. J'ai cru cependant qu’il valait
mieux 'analyser, suivant I'usage, en déterminant le soufre
directement , et en dosant I'arsenic par différence. Le ré-
sultat de cette opération se rapprochait beaucoup de celui
que faisait prévoir le poids du sulfure d’arsenic obtenu.
Voici le résultat de deux analyses.

08",9145 ont produit :

Premidre analyse.

En 10000, Rapport.
Soufre....... 0,205 0,2249 11,17 5
Arsenic..... . 0,1892 0,2009 4,40 2
Plomb....... 0,5066 0,5540 4,30 2
Argent...... 0,0019 0,0021
Cuivre...,... o0,0027 0,0030
Fer...... ... ©0,00f0 0,0044
o,9101 0,9953
o#",6515 ont produit :
Seconde analyse.
En 16000, Rapport.
Soufre...,... 0,1453 0,2230 11,08 5
Arsenic...... 0,1360 0,2087 4,40 P
Plomb....... 0,3688 0,5661 4,37 2
Argent...... 0,0011 0,001y
Cuivre....... 0,0014 0,0022
Fer......... 0,0021 0,0032
06547 1,004

Ces résultats peuvent étre reproduits approximativement
par la formule

2PbSu 4~ As Su?,
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qui donnerait

5 atomes de soufre.... 1005,825 0,2218 11,00

2 atomes d’arsenic.... 940,084 0,2073 4,40

2 atomes de plomb.... 2588,996 0,5709 4,40
4534,905 1,0000

M. H. Rose a analysé un minéral nommé federerz, pro-
venant de Wolfsberg au Harz, et dont il représente la com-
position par la formule suivante :

2 Pb Su 4 Sb Su®.

Le minéral du Saint-Gothard aurait ainsi une composi-
tion analogue i celle du federerz, et ces deux substances
pourraient étre comprises sous la formule générale :

"y -

21+B

Le sulfo-arséniure de plomb que j’ai essayé de décrire,
étant réguliérement cristallisé et présentant une composi-
tion différente de celle des substances connues, me parait
mériter d’étre classé comme espéce distincte. Je propose de
le nommer Dufrénoysite, en 'honneur de M. Dufrénoy. Ce
faible hommage au savant professeur de 'Ecole des Mines
ne peut manquer d’étre approuvé par les minéralogistes.





