
водный ФОСФАТ УРАНIIЛА И АММОНИЯ (УРАМФИТ)

NH4(U02) [РО4] .3Н2О

3. А. Не,;,расова

Минералобнаруженв 1950 Г. в зоне OIшсления одного из оте

чествеНIlЫХ ураноугольных месторождений. Он развивается ио
трещиннам D угле на глубине 20-50.4t от наверхнасти в виде

отдельных мелних розетон, лишайшшоподобных агрегатов и

сплошных илотны~ норочен (рис. 1). Кристаллизуется в форме

Iшадратных табличен сечением.до 0,2х 0,2 мм (рис. 2).
Цвет; мпнерала-бутылочно-зеленый до бледно-зеленого, блеСR

стенлшшый, снайность в двух направлениях доnолыIO ясная;

прозрачен; удельный нес З,7; оптически отрицательный, слабо
ДВуосный до одноосного (2и=0-3

0
); Np=1,564; Nm=Ng=1,585;

плехроизм от бледно-зеленого по Ng n Nm до бесцветного

по Np.
Люминесценция умеренная желтовато-зеленая (тип отенита).

При нагревашш по мере потери воды (таБJl. 1) интенсивность JlЮМИ

песцепции уменьшаетсп. После проналпванип при темиературе

5000 С и выше нристалличеснап решетна разрушается и минерал

ПОлностью теряет ЛIQмппесцентные свойства., . !

Ниже приводптся результаты замера интепсивности лЮминес

ценции урамфита после его нагреnаюшпр,? различных темпера

турах, ПРОDеденпого на фОТОЭJlентрuчеСКОll установне. ,,
Минерал легно растворпется в слабых нислотах: в HCI,-H8

холоду, n НNОз-с подогревом.

Хпмичесний состав миперала (данные мпнрохимпчеСlЮГО ава
Лиза, выполненного Р. П. Ходжаевой):

Хlfмпчеснuй I СодерarаПlfе !lI!()ленулпр-l Моленуллр-

1!ые "0.111 че- пые ОТllоще-

состав % ства 1!llfl

NII4 4,60 0,25 2,3 .

UОз 68,70 0,24 2,2
P~O$ 15,63 0,11 1
Н2О 11,00 0,61 5,5'
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РИС. 3. Дифференциальные кривые на
греваПJШ урамфита (q) и синтетичеСIiОГО

фuсфата ураЛИ:Jа и аммопин (6).

. Дифференциальная кривая нагревания минерала (рис.. 3, а)

.ilналогична припой нагревания синтетического фосфата уранила

J[ аммония (рис. 3, б). Она характеризуется одним экзотермп
ческим и двумя интенсивными эндотермическими эффектами*).

Первая эндотермическая реакция с максимумами при темпера

туре 105 и 1400 С связана с удалением воды; nторая при 5000 с
с разрушение:.. кристалл~ческой решетки минерала п удалением

аммиака. ЭкзотермпчесюfП пик с максимумом при 6000 С обусло~

Блеи кристаллизацией повой фазы, представленной пирофосфатом

урап. _
Сопоставление обнаруженного нами минерала с синтетическПМ

фосфатщr уранила и aJ\ШОНИЯ показало полную аналогиЮ иХ

I '.

*) Рil~шифРОВRа I,рПВЫХ нагревания ВЫполнена Ц. Л. АмбарЦУМUI!

С учето~[ ~aHHЫX рентгенострУБТУРНОГО, Химического п тензпметрпческого

анализов ~IPOДYRTOB термичеСRОГО разложении минерала и синтетичесКОГО

фосфата. -.
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Таблица 1

.\

11/12 \: I f !
,

d-n

IIзмснешlC IIIITeIlCllВ\lOCTl1 ЛЮ1шнесцеllЦИll ураМфl1та в заЦПСIlМНСТJI - ~,

от температуры нагреванил

(В 'относителыiых едпницах)

" I
ОlIтичеСIШХ п рептгенометричеСRПХ нонстант, ,а таRже Хlll\iJIчес-1
К.'ОГО состава и термпчеСRИХ Rрпвыx (даННЬ,Iе ,но спнт~тич,е,С,и,OMYj!
фосфату Е. И. ШелущшовоЙ).:' , '" ':,
, На рис. 4 иредставлены дебаеграммы ураМф1lта 11; С1lцте~JIче
СIШГО фосфата. Съемиа производилась :н:. Ф. НуДи:мовфй Щl аппа
рате 'yPC-7О в иамерах РНУ диаметром 86 .м.Ае, при Сu,~ИЗ~УllеВИIII
и NI-ф1lльтре. толщина образца 0,6 .At.lt. НаПРЯЖ(rше, р5 Kfilпри 25 .Аеа. ЭRСИОЗИЦИЯ 3 часа. \ i,
В табл. ,2 ириведе:цы значения рентгенометричеСRИ;Х ROn'CTaI1T/

урамфита п сиитетичеСRОГО фосфата, ;;
, , Таблпц'а 2 ~
ДlI1lВые рент гепомс~ричеСIШХ исслсдований ура11фllта U СllI,тетпчесНОI'

, ' фосфата уРЗI1UlШ п а1111ОШIЛ ' , "
; , f !

СпнтеТПЧССIШЙ фосфат УрЮlфПТ
1

1,

:3 4,23
l' 10,42

8 5,03 8,76 3 5,04 8,75
4 8,15 5,42 4 7,99

1

5,53
4,5 9,08 4,87 5 8,96 4,93
2 9,26

I

4,44 4 9,83 4,$6
4-3 10,36 4,27 4 10,20

1;
4,34

1 11,26 :3,93
10 11,85 3,74 10 11,73 \ 3,78

I
l'

7 12,84 3,45 5 12,73 " 3,54
8 13,77 3,22 7 13,69 1: 3,24

I
1 14,49

"
3,Q7

4 15,21 I 2,93 5 15,07 I 2,95
I

8 16,39 I 2,72 8 16,18 I 2,75
'4 17,55 2,54 4 17,01

"
2,54

3 18,22 I 2,45 2 18,31 I 2,44
4 18,92 I 2,37 4 19,01 ! 2,36
5 20,07 i 2,24 9 20,18 2,22

I 4 20,56 l' 2,~

1:
6 20,88 i 2,15 5 20,97

1:

2,14
7 21,11 I 2,13 8 21,21 2'12
5 21,21 2,06 4 21,99 2:05

~-----
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200 j 15(.0-600
Температура нагреванип I 20 125 Iминерала, I I

300 400 !ос ,
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Интенсивность ЛЮ}НIllСС-
"

II
цснцпи 200000 60000 60000 40000 30000 'о
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Т а б л и ц а 2 (продолжение)

11/1, I 9 I d

11

11/12
\ '1

d
8

n n

СnнтеТИ'lеСRИЙ фосфат Урамфпт

4 22,14 2,03 . 6 22,23 2,03
, 1 22,81 1,98 6 24,11 1,88

!

4 24,04
. 1,887 5 .24,89 1,82

4 24,73 1,837 4 25,42 1,79.
4 24,86 1,821 5 25,59 1,779
3 25,31 1,798 4 26,13 1,74
4 25,66 1,775 2 26,59 1,718

'3 .. 26,20 1,741
3 26,74 1,708
5 27,10 1,687 9-8 26',98 1,694

1-2 27,58 1,660 1 27,44" 1,668
1-"-2 27,91 1,642 1 27,77 1,649
3ш· 28,32 1,620 5 28,20 1,626
3. 28,78 1,596 3 28,64. 1,603

3"-2 29,09 1,581 4 29,06 1,582
3 29,23 1,574 2 29,49 1,561
3 29,57 1,557 3-4 29,92 1,541:

',; 1 30,88 1,497 2-1 30,76 1,503
3 31,54 1,469 3 31,46 1,472.

.. 2. 31,94 1,453
3' 32,44 1,433 5 32,33 1,437
6 33,47 1,393 7 33,32 1,399
5 33,89 1,378 6 33,81 1,381

- -~4· . 34,65 1,352 4 34,51 1,357
3 35,25 1,331 5 35,19 1,333

1 35,83 1,313
.3 36,84 1,282 4 36,69 1,286

5 37,42 1,265 6 37,34
4 38,25 1,241 7 38,13; 1,267
1 39,26 1,212 1-2 39,11 . 1,244
5. 40,32 1,188 6 40,21 1,218
:2, 41,80 1,153 1,190
2, 42,51 1,137 1 42,39 1,140
2· 43,12 1,124 2 43,01 1,126 [.

'3 43,78 1,111 5 43,68 1,113
'5· 44,70 1,092 1-2 44,75 , 1,091
2 45,26 1,082 1 45,19 1,083
2,' 45,79 1,072 3 45,71

.
1,073

, з-.....4 46,54 1,059 4 46,52 1,~59

4 48,03 1,033
'1 48,63 1,024 2 48,54 1,025
3-4 49,36 1,013 3-4 49,25 1,014
4,' 50,32 0,998

I
2 50,16 1,001

1· 50,89 0,990 1 50,82 0,991
l' 51,48 0,982 1 51,78 0,983

. 1-2 52,03 0,975
2 52,92 0,963 2 52,91 0,963
1 53,71 0,953

:
2 53,59 0,955

2, 54,26 0,947 2 54,17 0,948
2·, 55,03 0,938 3 54,97 o,~

t-"' .. -

:r а б л И ц а 2 (продолжение)

I I
Ь'

\\
11/12 . I I Ь

l1П, 8 n 8 n .....

.
Си нтеТlIчесКий фосфат

Урамфит

3 56,70 0,919 1 56,62 0,920

1 57,20 0,914 3 57,16 0,914

3 59,70 0,890 2 59,51' 0,892

3 61,11 0,877 1 61,16 0,877

3 62,33 0,867 1 62,41 0,852

2 64,57 0,851 2 65,38 0,845

2 67,16 0,834 1 67,10 0,834 ..

,1 68,50 .0,826 4 68,34 0,827

3 69,73 0,819 . 2. 69,47 0,820
1 69,83 0,818 .

I1 71,52 0,810 1 71,78 0,809
.. ...

т а'блиц а 3

Химический состав, физические и оптические констапТЫ урамфита
и сиптетического фосфата уранила и аммония

Содержание, %
Удель- Люминесцен-

lIсследуемое
ПонаватеЛIf

вещество NH~ I I р IН20 НЫЙ ЦIlЯ преломлеВIfЯ

U вес

Урамфит 4,6 57,0 6,92 11,0 3,7 Умеренная Np = 1,564
желтовато- Nm=Ng=
зеленая = 1,585
(тип оте-

нита)

.
СИllтеТИ'lеснпй 5,09 54,45 6,56 12,35 То же Np = 1,564

фосфат Na = 1,585

Теоретичесний 4,12 54,45 7,09 12,0
состав подного

фосфата ураllП-
ла и аммония

N8 4(U02) [ Р04)'
.3820

Данные о ХШ\IllческоМ составе, физических и оитических кон

стаНтах ПРIlРОДНОГО и синтетического фосфатов для сравнения

сведены в табл, 3.
Все эти данные ноказывают, что урамфит является полным

аналогом синтезированного Е. И. llIелудяковой водного фосфата
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уранилаn·аllIМОПИЯ. СовпаДение межплосностных расстояний при

родного п синтетичесного фосфатов аммония уназывает па иден

тичность их' струнтуры. Последняя отвечает двоiiпоiiсоли орто·,

фосфорной .iшслоты,в IiОТОРОЙ на месте ОДНОГО IШТIlOна пахо- !

ДI!ТСЯ аммопиЙ.

Эти данные'n СОВОI,УПIIОСТП с результатами ХIIМllчеСI{QГО ана·

лиза позволяют представить формулу :шшерала' в следующем

виде:

I

, Название I.Шllорала-урамфит-дапо с учетом его состава:

(ур-уран, ам-аммоний, ф-фосфат). '. i
i Обнаружение настоящего минерала свидетельствуеt о том, чт<~'
цирнулирующие в зопе OIшслепия урано-угольного месторожде-;

ния растворы обогащены ~OHOM NH4, образоваВШIIМСЛ за," счет!

разрушения органичесного вещества углей. Это обстоятельство'

позволяет предполагать о возможном нахождеНIIИ минералов подоб

1I')rO состава па других месторожденияхурана в наустобиолитах.




